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Révision de Ia présenie publication

Le contenu technique des publications de la CET est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, 4 Iétablisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

©® Bulletin de la CEI
@ Rapport d’activité de la CEX
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera i la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établic sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défigi, I'Index
général étant publié séparément. Des détails ¢q
V.E.I. peuvent &tre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littérapx

Seuls Ies symboles graphiques et\ittéran
dans la présente publication.

Le recueil complet dés™s
CEI fait Pobjet de 1a\P

spéciauxso

Comité d’Etude qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® IEC Bulletin

@ Report on IEC Activities
Published yearly

@® Catalogue of IEC Publjcati
Published yearly

form of separate chapters each dealing
eld, the General Index being published as a
ull details of the I.E.V. will be supplied on

aphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in this
publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are con-
tained in JEC Publication 27. :

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other 1 E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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" COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 397 (1972)

Méthodes d’essai des fours a chargement discontinu a résistances chauffantes métalliques
Paragraphe 5.14 : Détermination de la chaleur accumulée

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technigligs\préparés par des\Comités d’Etudes ot sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dan ¢ mosure possible un accord inter-
national sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme lle par les Cémités nationaux.

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprim® ités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CE I, dans la yaesy les conditionsmatighales le permettent. Toute divergence
entre la recommandation de la CEI et la régle nationale corregpondante dans la Ynesure du possible, étre indiquée en termes
clairs dans cette derniére. :

€nue a Athénes en 1972. A la suite de cette réunion, le projet,

document 27( approbation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois

en aofit 1973,

Les pays suiv Xplicitement en faveur de la publication:

ud (République d”) Japon

Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
France ' , Royaume-Uni
Hongrie Tchécoslovaquie
Isragl ' Turquie

Ttalie Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 397 (1972)

Test methods for batch furnaces with metallic heating resistors
Sub-Clause 5.14 : Determination of accumulated heat

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technica
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible
on the subjects dealt with.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish thaf\a
the IE C recommendation for their national rules in so far as national coaditi

27(Central Office)22, Y > T atiohal Committees for approval under the Six Months® Rule in
August 1973.
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PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 397 (1972)

Méthodes d’essai des fours a chargement discontinu a résistances chauffantes métalliques
Paragraphe 5.14 : Détermination de la chaleur accumulée

Page 20

5.14 Détermination de la chaleur accumulée
Remplacer la note par le texte suivant :

La chaleur accumulée d’un four en régime permanent peut &tre déterminég gs méthodes différentes. La
présente norme décrit deux d’entre elles: 'une appelée méthode directe, ¢ méthode indirecte. La
méthode directe est la méthode de base. La méthode indirecte, appelg\é snt yéthode Beuken, convient
particuliérement aux mesures industrielles en raison de sa simplicité.
du résultat.

A. Méthode directe (méthode classique)

Y

ou:

P, = pertes @
6, , = températufe

8.

Eac - Ea - Eo (Wh)

B. Méthode indirecte (méthode Beuken)

Lors du refroidissement du four, d’un régime permanent donné jusqu’a la température ambiante, la variation
de la température A Pintérieur du four est donnée par la somme de plusieurs termes exponentiels avec:

0, = température (°C) a l'intérieur du four

6, = température (°C) déterminée suivant la figure 2, page 15*
m, = constante de temps (h) déterminée suivant la figure 2
ona:

k=n
0. (1) — 0, = Z 0 (@)
k=1

* Les références des pages correspondent au présent complément.
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