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indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la

publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEI afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste_des
publications établies, se trouvent dans les documents

dessous:

o «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*
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Terminologie, sym
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compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.
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Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Consolidated publications
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including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.
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as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX MAGNETIQUES

Septiéme partie: Méthode de mesure du champ coercitif des matériaux magnétiques
en circuit magnétique ouvert

PREAMBULE

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Cesdécisions constituent des recommandations internationales et sont ag

permettent. Toute divergence entre la recommandation dg la C
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cefte derni

Les Comité
cation:

Israél
Italie
Japon
( Pologne
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Danemark Suisse
Egypte Tchécoslovaquie
Etats-Unis d’Amérique Turquie
Finlande Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n° 50(901): Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.L), Chapitre 901: Magnétisme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS

Part 7: Method of measurement of the coercivity of magnetic materials

in an open magnetic circuit

FOREWORD

National Committees having a special interest therein are represented, express, 3s
consensus of opinion on the subjects dealt with.
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sense.
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In order to promote international unification, the IEC expresses the/ish thiat alM\National §ommiittees should adopt the

text of the 1EC recommendation for their national rules in so far as pationalconditions will permit. Any divergence

the latter.

This standard has been grepared b ommittee No. 68: Magnetic Alloys and
Steels.

A first draft was discussed at held in Copenhagen in 1979. As a result of this meeting,
a draft, Docume ¢ fie bmitted to the National Committees for approval

under the Six Mo

The National Co of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Italy

Japan

Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Denmark Switzerland
Egypt Turkey
Finland Union of Soviet
France Socialist Republics
Germany United Kingdom
Israel United States of America

Other 1 EC publication quoted in this standard:
Publication No. 50(901): International Electrotechnical Vocabulary (1.E.V.), Chapter 901: Magnetism.

Full document details: IEC 60404-7 1982

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60404-7-1982
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60404-7-1982

-4- 404-7 © CEI 1982

MATERIAUX MAGNETIQUES

Septiéme partie: Méthode de mesure du champ coercitif des matériaux magnétiques
en circuit magnétique ouvert

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux matériaux magnétiques possédant un champ coercitif
inférieur ou égal a 500 kA/m. Des précautions particuliéres devront étre-prises dans le cas des
champs coercitifs inférieurs a 40 A/m et supérieurs a 160 kA/m (voira

2. Objet

La présente norme a pour but de spécifier la méthode amp coercitif des

matériaux magnétiques dans un circuit magnétique ou

3. Deéfinitions

&sis est défini dans le systéme B = f(H), ou J = f(H),
¢ 12). 1l peut étre démontré que pour les matériaux
¢ élevée dans la région B = 0, la différence entre les

variation de I'induction magnétique en teslas (pour B = 0)
ariatfon correspondante de I'intensité de champ magnétique en ampéres par métre
constante magnétique = 4n X 10-7 H/m (henrys par métre)

Les définitions relatives aux différents termes employés dans cette norme sont données
dans la Publication 50(901) de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.L),
Chapitre 901: Magnétisme.

4. Principe de la méthode

Lorsqu’un échantillon ferromagnétique est placé dans un champ magnétique unidirec-
tionnel et parfaitement uniforme, I’échantillon va perturber le champ magnétique a moins
qu’aucun flux (additionnel a celui préalablement présent dans le volume d’air occupé par
I’échantillon) ne pénétre dans I’échantillon ou n’en émerge. Cette condition correspond a une
désaimantation compléte qui apparait lorsque le champ magnétique coercitif démagnétisant
est appliqué a I’échantillon de fagon que la polarisation magnétique soit nulle.
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