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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES �

Partie 8-1: Spécifications pour matériaux particuliers �
Matériaux magnétiquement durs

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux
organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d�études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n�a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d�approbation et sa responsabilité
n�est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l�une de ses normes.

6)  L�attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l�objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60404-8-1 a été établie par le comité d�études 68 de la CEI:
Matériaux magnétiques tels qu�alliages et aciers.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1986, l�amendement 1
(1991) et l�amendement 2 (1992). Elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

68/230/FDIS 68/232/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L�annexe A est donnée uniquement à titre d�information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

MAGNETIC MATERIALS �

Part 8-1: Specifications for individual materials �
Magnetically hard materials

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60404-8-1 has been prepared by IEC technical committee 68:
Magnetic alloys and steels.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1986, amendment 1
(1991) and amendment 2 (1992), and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

68/230/FDIS 68/232/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant  2005. A
cette date, la publication sera

•  reconduite;

•  supprimée;

•  remplacée par une édition révisée, ou

•  amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

•  reconfirmed;

•  withdrawn;

•  replaced by a revised edition, or

•  amended.
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MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES �

Partie 8-1: Spécifications pour matériaux particuliers �
Matériaux magnétiquement durs

1 Domaine d�application

La présente partie de la CEI 60404 spécifie les valeurs minimales des propriétés magnétiques
principales et les tolérances dimensionnelles des matériaux magnétiques durs (aimants
permanents).

La présente norme donne uniquement à titre indicatif des valeurs de masse volumique des
matériaux et les domaines de leur composition chimique.

NOTE  Dans un but d'information et de comparaison, quelques données physiques et mécaniques typiques des
matériaux magnétiques sont aussi données au tableau A.1.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60404.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s�appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie
de la CEI 60404 sont invitées à rechercher la possibilité d�appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la
dernière édition du document normatif en référence s�applique. Les membres de l�ISO et de la
CEI possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050-121:1998, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) � Partie 121:
Electromagnétisme

CEI 60050(221):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) � Chapitre 221:
Matériaux et composants magnétiques

CEI 60404-1:2000, Matériaux magnétiques � Partie 1: Classification

CEI 60404-5:1993, Matériaux magnétiques � Partie 5: Aimants permanents (magnétiques durs) �
Méthodes de mesure des propriétés magnétiques

CEI 60404-7:1982, Matériaux magnétiques � Septième partie: Méthode de mesure du champ
coercitif des matériaux magnétiques en circuit magnétique ouvert

3 Types de matériaux et leurs applications

Les matériaux pour aimants permanents, également appelés «matériaux magnétiquement
durs», sont répertoriés dans la CEI 60404-1 sous forme de classification selon les articles R
(alliages magnétiquement durs), S (céramiques magnétiquement dures) et U (aimants
comportant un liant).
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MAGNETIC MATERIALS �

Part 8-1: Specifications for individual materials �
Magnetically hard materials

1 Scope

This part of IEC 60404 specifies minimum values for the principal magnetic properties of, and
dimensional tolerances for, technically important magnetically hard materials (permanent
magnets).

For information purposes only, the standard provides values for the densities of the materials
and the ranges of their chemical compositions.

NOTE  Some additional physical and mechanical reference data concerning the magnetic materials is given in
table A.1 for information and comparison purposes.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60404. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 60404 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60050-121:1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) � Part 121: Electro-
magnetism

IEC 60050(221):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) � Chapter 221: Magnetic
materials and components

IEC 60404-1:2000, Magnetic materials � Part 1: Classification

IEC 60404-5:1993, Magnetic materials � Part 5: Permanent magnet (magnetically hard)
materials � Methods of measurement of magnetic properties

IEC 60404-7:1982, Magnetic materials � Part 7: Method of measurement of the coercivity of
magnetic materials in an open magnetic circuit

3 Types of materials and their applications

Permanent magnetic materials, also designated as magnetically hard materials, are classified
in IEC 60404-1, clauses R (magnetically hard alloys), S (magnetically hard ceramics) and U
(bonded magnets).
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Les aimants permanents ont une coercitivité de polarisation magnétique >1 kA/m. Après avoir
été aimantés jusqu'à saturation, ils produisent une énergie magnétique spécifique dépendant
du matériau qui peut être utilisée dans des circuits magnétiques d�applications statiques ou
dynamiques.

Les matériaux magnétiques permanents sont utilisés dans tous les domaines de la vie
quotidienne. Ils réalisent des fonctions de couplage, de modulation ou de régulation dans des
équipements ou dispositifs basés sur les principes de l'électromagnétisme, par exemple dans
les appareils de mesure, les moteurs, les générateurs et les haut-parleurs. Les matériaux
magnétiques sont indispensables dans les équipements de bureau et le matériel informatique,
les automobiles, l'audio-visuel, les télécommunications, l'électroménager et les instruments
médicaux, aussi bien que dans la construction mécanique, comme dispositifs d'attraction,
plaques de fixation, etc.

Des applications typiques et d�autres possibilités pour les matériaux magnétiques permanents
commercialement disponibles sont décrites en détails dans les articles R, S et U de la
CEI 60404-1.

4 Classification

Comparée à l'édition précédente de la CEI 60404-8-1 (1986), cette édition révisée utilise une
nouvelle classification des matériaux magnétiques permanents pour applications techniques.
Cette classification est donnée dans le tableau 8. Les matériaux sont regroupés selon leurs
caractéristiques métallurgiques.

Les matériaux magnétiques permanents sont identifiés par les propriétés magnétiques
principales données ci-dessous:

4.1 Principales propriétés magnétiques

Tableau 1 � Propriétés magnétiques � Symboles et unités

Termes de la
CEI 60050(121) et de la

CEI 60050(221)

Propriétés magnétiques Symbole Unité

      �                         221-04-05 Valeur maximale du produit (BH) (BH)max kJ/m3

121-12-67                 221-02-38 Rémanence Br mT

121-12-69                 221-02-36 Coercitivité relative à l�induction magnétique HcB kA/m

121-12-69                 221-02-36 Coercitivité relative à la polarisation magnétique HcJ kA/m

Les valeurs minimales des propriétés magnétiques à température ambiante, mesurées après
aimantation à saturation, sont données dans les tableaux 9 à 17.

Les valeurs des propriétés magnétiques spécifiées sont valables seulement pour les aimants
ayant une section constante le long de l'axe d'aimantation, un volume compris entre 1 cm3 et
200 cm3, et dont les dimensions relatives aux trois axes de coordonnées sont d'au moins
8 mm.

Pour les matériaux anisotropes, elles sont valables seulement selon la direction axiale
préférée.

NOTE 1  Pour plus de détails sur les tailles limites des pièces mesurées, voir la CEI 60404-5.

NOTE 2  Pour des raisons liées aux méthodes de production, de plus faibles valeurs des propriétés magnétiques
peuvent être obtenues si les conditions dimensionnelles mentionnées ci-dessus ne sont pas satisfaites.
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Permanent magnets have a coercivity of magnetic polarization >1 kA/m. After being
magnetized to saturation they produce a material-dependent specific magnetic energy, which
can be used in static or dynamic magnetic circuit applications.

Permanent magnetic materials are used in nearly every area of daily life. They perform
coupling, modulating, or regulating functions in equipment and devices based on
electromagnetic principles, for example in measuring instruments, motors, generators and
loudspeakers. Magnet materials are indispensable in office equipment and computer hardware,
automobiles, entertainment electronics, telecommunications, household appliances and
medical instruments, as well as in mechanical engineering as holding devices, clamping plates
etc.

Further possible and typical applications for the commercially available permanent magnetic
materials are described in more detail in clauses R, S and U of IEC 60404-1.

4 Classification

Compared to the preceding edition of IEC 60404-8-1 (1986), this revised edition uses a new
classification of permanent magnetic materials for technical applications. This classification is
given in table 8. The materials are regrouped according to their metallurgical relationships.

The permanent magnetic materials are identified by the following principal magnetic properties.

4.1 Principal magnetic properties

Table 1 � Magnetic properties � Symbols and units

Term number in IEC 60050(121)
and/or IEC 60050(221)

Magnetic properties Symbol Unit

     � 221-04-05 Maximum value of (BH) product (BH)max kJ/m3

121-12-67 221-02-38 Remanence Br mT

121-12-69 221-02-36 Coercivity relating to the magnetic flux density HcB kA/m

121-12-69 221-02-36 Coercivity relating to the magnetic polarization HcJ kA/m

Minimum values at room temperatures of magnetic properties, determined after magnetization
to saturation, are given in tables 9 to 17.

The specified values of magnetic properties are valid only for magnets having a cross section
invariable along the axis of magnetization, with a volume of from 1 cm3 to 200 cm3 and with
dimensions in three directions of the coordinate axes of at least 8 mm.

For anisotropic materials, they are valid only along the one straight preferred direction.

NOTE 1  For more details on size limits for measurements, see IEC 60404-5.

NOTE 2  For reasons connected with the manufacturing methods, smaller values of the magnetic properties may
be obtained if the dimensional conditions mentioned above are not satisfied.
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4.2 Autres propriétés magnétiques

Tableau 2 � Propriétés magnétiques additionnelles � Symboles et unités

Termes de la
CEI 60050(121) et de la

CEI 60050(221)

Propriétés magnétiques Symbole Unité

221-03-16 Perméabilité de recul µrec �

Coefficient de température de la rémanence
(il est lié au coefficient de température
de la saturation magnétique α(Js))

α(Br) %/°C

Coefficient de température de la coercitivité
de la polarisation magnétique

α(HcJ) %/°C

121-12-51 Température de Curie TC °C

Les valeurs données dans les tableaux 9 à 17 sont des valeurs typiques. Ce sont les valeurs
moyennes publiées dans les ouvrages spécialisés; elles sont seulement données à titre
indicatif et ne sont pas garanties. Le domaine de température pour les coefficients de
température figurant dans les tableaux s'étend de 20 °C à 100 °C, mais cela n'exclut pas
l'utilisation de ces matériaux en dehors de ce domaine.

L'intensité du champ magnétique nécessaire pour aimanter les matériaux magnétiquement
durs jusqu'à la saturation est définie dans la CEI 60404-5 ainsi que dans la CEI 60404-7.

5 Composition chimique

Le domaine de composition des divers groupes de matériaux est donné à titre indicatif en
11.1.1.1 et 11.2.1.

6 Masses volumiques

Les valeurs de la masse volumique reportées dans les tableaux 9 à 17 sont indicatives. Elles
permettent d'estimer par le calcul les masses et les volumes utilisés.

7 Désignation

Les matériaux magnétiquement durs peuvent être identifiés par des abréviations et par des
symboles alphanumériques (code chiffré) (voir les tableaux 9 à 17). Les symboles chimiques
qui sont éventuellement utilisés dans les abréviations indiquent les principaux constituants. Le
nombre situé devant la barre oblique, dans l'abréviation, indique la valeur maximale du produit
BH en kilojoules par mètre cube (kJ/m3), et le nombre situé après la barre indique un dixième
de la coercitivité HcJ en kiloampères par mètre (kA/m). Les matériaux magnétiquement durs
avec liant organique (voir 11.3) sont repérés par un «p» ajouté comme suffixe à l'abréviation.

EXEMPLE Pour la qualité AlNiCo 12/6 du tableau 9, l'entier 12 est obtenu à partir de la valeur
minimale du produit (BH)max de 11,6 kJ/m3, et l'entier 6 à partir du dixième de la valeur
minimale de la coercitivité HcJ, soit 1/10 de 55 kA/m = 5,5 kA/m en arrondissant, au-dessous
ou au-dessus, à l'entier le plus proche. Si l'arrondi au-dessous conduit à l�entier nul, le nombre
comprenant le premier décimal arrondi non nul est retenu.
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4.2 Additional magnetic properties

Table 2 � Additional magnetic properties � Symbols and units

Term number in
IEC 60050(121)) or IEC

60050(221)
Magnetic properties Symbol Unit

221-03-16 Recoil permeability µrec �

Temperature coefficient of the remanence (it corresponds
to the temperature coefficient of the magnetic saturation
α(Js) )

α(Br) %/°C

Temperature coefficient of the coercivity of magnetic
polarization

α(HcJ) %/°C

121-12-51 Curie temperature TC °C

The values given in tables 9 to 17 are typical values. They are mean values published in the
literature and are given as an indication only and are not guaranteed. The temperature range
for the temperature coefficients in the tables is generally from 20 °C to 100 °C, but this does
not preclude the use of these materials outside this temperature range.

The magnetic field strength necessary for magnetizing magnetically hard materials to magnetic
saturation is defined in IEC 60404-5 and IEC 60404-7.

5 Chemical composition

The composition ranges for the different material groups are given for information purposes
under 11.1.1.1 and 11.2.1.

6 Densities

Density values are given in tables 9 to 17 for information purposes only. The density values
can be used for mass and volume calculations.

7 Designation

Magnetically hard materials can be identified by brief designations and by alpha-numeric
symbols (code numbers) (see tables 9 to 17). In so far as chemical symbols are used in the
brief designation, they indicate main constituents. The number before the oblique stroke in the
brief designation denotes the maximum value of the (BH) product in kilojoules per cubic metre
(kJ/m3) and the number after the oblique stroke denotes one tenth of the coercivity HcJ in
kiloamperes per metre (kA/m). Magnetically hard materials with a binder (mostly organic, see
11.3) are denoted by a suffixed �p� to the brief designation.

EXAMPLE  For the grade AlNiCo 12/6 of table 9, the integer 12 is obtained from its minimum
value (BH)max of 11,6 kJ/m3, and the integer 6 from one-tenth of its minimum value of HcJ, i.e.
1/10 of 55 kA/m = 5,5 kA/m on rounding up or down to the nearest integer. If rounding down
would give the integer zero, the number containing the first rounded non-zero decimal is
maintained.
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Le code chiffré provient du système de classification utilisé dans la CEI 60404-1. La lettre
contenue dans le code chiffré désigne le groupe du matériau magnétiquement dur. Le premier
chiffre désigne le type de matériau dans le groupe respectif (voir tableau 8). Un «0» à la
seconde place signifie que le matériau est magnétiquement isotrope; un «1» signifie que, du
point de vue magnétique, le matériau est anisotrope. Le troisième chiffre distingue les
différentes qualités.

8 Etat de livraison et dimensions

Les matériaux mentionnés dans la présente norme peuvent être livrés aimantés ou non, et
peuvent être montés dans des circuits magnétiques.

Un accord sur les dimensions des aimants est nécessaire lors de la passation de la
commande.

9 Essais

9.1 Etendue des essais

Le fournisseur et le client doivent convenir de l'étendue des essais.

9.2 Méthodes d'essai

Le fournisseur et le client doivent convenir des méthodes d'essai.

Les valeurs magnétiques minimales des aimants de forme convenable et de dimensions
appropriées doivent être déterminées conformément à la CEI 60404-5.

Si la forme ou les dimensions ne correspondent pas aux exigences de 4.1, il convient que le
fournisseur et le client s'entendent sur les détails de l'essai.

10 Motifs de refus

Une qualité magnétique inférieure (les tableaux 9 à 17 donnent les valeurs minimales
spécifiées de quelques propriétés magnétiques), des dimensions physiques et des tolérances
dimensionnelles (voir tableaux 18 à 21) constituent des motifs de refus.

Des imperfections mécaniques extérieures et intérieures peuvent être considérées comme des
motifs de refus si elles sont nuisibles au maniement ou au fonctionnement.

La notification de refus du client au fournisseur doit être accompagnée d'échantillons du lot
refusé.

11 Description des tableaux des propriétés normales

11.1 Alliages magnétiquement durs

11.1.1 Alliages aluminium-nickel-cobalt-fer-titane (AlNiCo)

11.1.1.1 Composition chimique

Les aimants permanents à base d'aluminium-nickel-cobalt-fer-titane, désignés par le terme
AlNiCo, forment un large éventail d'alliages riches en composants situés dans le domaine de
compositions suivant (valeurs en pourcentage pondéral):
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The code numbers are derived from the classification system used in IEC 60404-1. The letter
in the code number means the class of the magnetically hard material. The first number
designates the kind of material in the respective class, see table 8. A "0" in the second position
means that the material is magnetically isotropic, a "1", that the material is magnetically
anisotropic. The number in the third position denotes the different grades.

8 Mode of shipment and dimensions

The materials mentioned in this specification may be delivered either magnetized or not
magnetized and may be mounted in magnetic circuits.

The dimensions of the magnets have to be agreed upon when ordering.

9 Testing

9.1 Extent of testing

The extent of testing shall be agreed upon between supplier and purchaser.

9.2 Testing methods

The testing methods shall be agreed upon between supplier and purchaser.

The minimum magnetic values of magnets having suitable shape and appropriate dimensions
shall be tested according to IEC 60404-5.

If the shape and dimensions do not correspond to the requirement of 4.1, the details of the test
should be agreed upon between the supplier and the purchaser.

10 Grounds for rejection

Grounds for rejection include inferior magnetic quality (tables 9 to 17 give specified minimum
values of some magnetic properties), physical dimensions and dimensional tolerances (tables
18 to 21).

External and internal mechanical imperfections may be considered a cause for rejection, if
these are deleterious to handling and application.

The purchaser's notification of rejection to the supplier shall be accompanied by samples of the
rejected consignment.

11 Description of tables of standard properties

11.1 Magnetically hard alloys

11.1.1 Aluminium-nickel-cobalt-iron-titanium alloys (AlNiCo)

11.1.1.1 Chemical composition

Permanent magnets based on aluminium-nickel-cobalt-iron-titanium, referred to as AlNiCo,
form a broad spectrum of component-rich alloys in the following composition ranges (values in
weight percentage):
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Tableau 3 � Compositions chimiques des alliages AlNiCo (wt %)

Al Ni Co Cu Ti Nb Si Fe

AlNiCo 8 à 13 13 à 28 5 à 42 2 à 6 0 à 9 0 à 3 0 à 0,8 solde

11.1.1.2 Méthodes de fabrication

Les aimants AlNiCo sont obtenus par fonderie (moulage) ou par un procédé de métallurgie des
poudres (frittage). La qualité magnétique des alliages contenant plus de 20 % wt de Co peut
être augmentée selon une direction préférentielle par l'application d'un champ magnétique
pendant le traitement thermique. Par ce procédé, une anisotropie magnétique est conférée au
matériau.

Les meilleures performances des aimants AlNiCo sont atteintes par les matériaux à structure
colonnaire ou monocristalline. Le champ magnétique doit être appliqué parallèlement à l'axe
colonnaire durant le traitement thermique.

11.1.1.3 Sous-classification

Alliages magnétiques isotropes, moulés ou frittés (R1-0-x)

où x = 1, 2,.....

Alliages magnétiques anisotropes, moulés ou frittés (R1-1-x)

où x = 1, 2,.....

11.1.1.4 Propriétés magnétiques et masses volumiques

Les propriétés magnétiques et masses volumiques sont données au tableau 9 (voir aussi 4.1
et 4.2, ainsi que l�article 6).

11.1.1.5 Tolérances sur les dimensions

Les valeurs des tolérances sur les dimensions des alliages AlNiCo frittés et moulés sont
données dans le tableau 18.

11.1.2 Alliages cobalt-fer-chrome (CrFeCo)

11.1.2.1 Composition chimique

Les aimants permanents de base cobalt-fer-chrome, désignés par CrFeCo, ont des compo-
sitions situées dans le domaine suivant (valeurs en pourcentage pondéral):

Tableau 4 � Compositions chimiques des alliages CrFeCo (wt %)

Cr Co Autres éléments
ex: Si, Ti, Mo, Al, V

Fe

CrFeCo 25 à 35 7 à 25 0,1 à 3 solde
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Table 3 � Chemical compositions of AINiCo alloys (wt %)

Al Ni Co Cu Ti Nb Si Fe

AlNiCo 8 to 13 13 to 28 5 to 42 2 to 6 0 to 9 0 to 3 0 to 0,8 balance

11.1.1.2 Manufacturing methods

AlNiCo magnets are formed by casting or by a powder metallurgical process. The magnetic
performance of alloys with a Co content higher than 20 wt % can be increased in a preferred
direction by applying a magnetic field during heat treatment. By this procedure a magnetic
anisotropy is generated in the material.

The best performances of AlNiCo magnets are achieved with columnar or single crystal
structure materials. The magnetic field applied during the heat treatment has to be parallel to
the columnar axis.

11.1.1.3 Sub-classification

Isotropic magnetic alloys, cast or sintered (R1-0-x)

where x = 1, 2, .....

Anisotropic magnetic alloys, cast or sintered (R1-1-x)

where x = 1, 2, ......

11.1.1.4 Magnetic properties and densities

The magnetic properties and densities are given in table 9. (See also 4.1 and 4.2, and
clause 6.)

11.1.1.5 Dimensional tolerances

Values of the dimensional tolerances for sintered and cast AlNiCo magnets are given in
table 18.

11.1.2 Chromium-iron-cobalt alloys (CrFeCo)

11.1.2.1 Chemical composition

Permanent magnets based on chromium-iron-cobalt alloys, referred to as CrFeCo, have
compositions within the following range (values in weight percentage):

Table 4 � Chemical compositions of CrFeCo alloys (wt %)

Cr Co Other elements
e.g. Si, Ti, Mo, Al, V

Fe

CrFeCo 25 to 35 7 to 25 0,1 to 3 balance
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