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Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Acces en ligne*

¢ Catalogue des publlcatlons de la CEI
Publié annuellement et
(Acces en ligne)*

et littéraux

En ce qui concerne la terpi
se reportera a la C ;
technique Internationg

s individelles, et la CEIl 60617:
pour schémas.

compilation des~euil
Symboles graphiques

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumeérent les
publications de la CEI préparées par le comité

d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publicg

may be obtained from
and from the following

gtalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LA SPECIFICATION DES LIMITES DES IRREGULARITES

DE SURFACE DES NOYAUX FERRITES -
Partie 2: Noyaux RM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial€ de'nqfT

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités
Leur élaboration est confiée a des comités d études aux travaux desquels

alisatign composée

Internationale de Normallsatlon (ISO) selon des condltlons fixées paraccord entre deuX organisations
2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les g i i 8séntent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, nités nationaux intéresseés

sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent soys _la for ati internationales. lls sont publiés

YOmités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification international té ionauy/ de la CEIl s'engagent a appliquer de

nationales et régionales. Toute divergencg Y e Ia CEl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en terme

5) La CEIl n’a fixé aucune procg C Q 2 e indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand u S a June de ses normes.

6) L’attention est attirée s i es eléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de p opr i droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

D

La Norme internatfiqQ
Composants mag

Le texte de

FDIS Rapport de vote

51/480/FDIS 51/489/RVD

g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

tablie par le comité d'études 51 de la CEl:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

La CEI 60424 comprendra les parties suivantes, présentées sous le titre général Guide pour la

spécification des limites des irrégularités de surface des noyaux ferrites:

Partie 1: Spécification générique (remplacera la CEl 60424 (1973)).
Partie 2: Noyaux RM.
Partie 3: Noyaux ETD et E.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDANCE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES
OF FERRITE CORES -

Part 2: RM-cores

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fef stangaxdizatign comprising

for Standardization (ISO) in accordance with conditions detenqined
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical imatters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects (since i mittee has representation

3) The documents produced have the form of feco p ions al ¥se and are published in the form
of standards, technical reports or guides and gnal Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, i i undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum/extent possible in\their national and regional standards. Any

divergence between the IEC Standard and ational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.
5) The IEC provides no markiRg progc
6) Attention is drawn to th

International Stan
components and f

The text of this

FDIS Report on voting

51/480/FDIS 51/489/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 60424 will consist of the following parts, under the general Guidance on the limits of
surface irregularities of ferrite cores:

Part 1: Generic specification (will replace IEC 60424 (1973)).
Part 2: RM-cores.
Part 3: ETD-cores and E-cores.
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GUIDE POUR LA SPECIFICATION DES LIMITES DES IRREGULARITES
DE SURFACE DES NOYAUX FERRITES —

Partie 2: Noyaux RM

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60424 constitue un guide sur les limites admissibles aux
irrégularités de surface applicables aux noyaux RM conformément a la spécification générique
applicable.

intermédiaire
agularités de

Il est recommandé de considérer la présente norme comme une Spécif
utile au dialogue entre les fabricants de noyaux en ferrite et leurs clientg
surface.

2 Référence normative

références datées, les amendements ultérieurs
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenante

la CEl 60424 sont invitées a recherche
document normatif indiqué ci-apres. Rou 5 ées, la derniére édition du
document normatif en référence s'appligue. % " CEIl et de I'lSO possédent le

CEIl 60431:1983, Dimensj des—noyaux oyaux RM) en oxydes magnétiques et
piéces associées

Amendement 1 (1995)

Amendement 2 (1996)&

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60424-2 1997


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60424-2-1997
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60424-2-1997

