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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

-Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la

publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de ia CEl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documght:

dessous:

* «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

o Bulletin de la CEI
Disponible & la fois a
et comme périodigue

Terminologie, sym
et littéraux

lecteur consulteraNa CEl 6Q027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnigue, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur/le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et 1a CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publi

atalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION RELATIVE
AUX COMPOSES RESINEUX POLYMERISABLES SANS SOLVANT
UTILISES COMME ISOLANTS ELECTRIQUES

Troisiéme partie: Spécifications pour les matériaux particuliers
Feuille 3: Composés résineux de polyuréthanne non chargés

PREAMBULE

1) Les dec151ons ou accords ofﬁc1els de la C EI en ce qui concerne les questlons tech que pféparés par des Comités

: Spécifications, du Comité d’Etudes

Rapport de vote

o
Q \/\\KSC}P@% 15C(BC)171

Pour de plus\amples_renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau
ci-dessus.

des matériaux isolants électriques solides.
296 (1982): Spécification des huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareil-
lage de connexion.
426 (1973): Méthodes d’essais pour la détermination de la corrosion électrolytique en présence de
matériaux isolants.
455-2 (1977): Spécification relative aux composés résineux polymeérisables sans solvant utilisés
comme isolants électriques, Deuxiéme partie: Méthodes d’essai.

Autre publication citée :

Norme ISO 604 (1973): Matiéres plastiques — Détermination des caractéristiques en compression.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR
SOLVENTLESS POLYMERISABLE RESINOUS COMPOUNDS
USED FOR ELECTRICAL INSULATION
Part 3: Specifications for individual materials
Sheet 3: Unfilled polyurethane compounds

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technica P hich all
inteésnational

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted/d ational Comwgittees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish tha ommitteey’should adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as natieqal conditio nit. Any divergence

in the latter.

This standard has been prepared by
Committee No. 15: Insulati aterials.

s, Specifications, of I E C Technical

documents:

Report on Voting

15C(COYIT1

Insulating Materials.
: Specification for Unused Mineral Insulating Oils for Transformers and Switch-
gear.

426 (1973): Test Methods for Determining Electrolytic Corrosion with Insulating Materials.

455-2 (1977): Specification for Solventless Polymerisable Resinous Compounds Used for Electri-
cal Insulation, Part 2: Methods of Test.

Other publication quoted:
ISO Standard 604 (1973): Plastics — Determination of Compressive Properties.
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