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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien P’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de la CEI
Publié trimestriellement

@ Rapport d’activité de Ja CEI
Publié¢ annuellement

® Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'thdex géné-
ral étant publié séparément. Des détails complets sur le
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques ®

inclus dans la présente publication.
Le recueil complet de e

Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est astjr€e sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CET préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Activities
Published yearly

@ Catalogue of IE C Pub
Published yearly

gld, the General Index being published as a
Full details of the 1.LE.V. will be supplied

gphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
1EC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in 1EC Publication 27.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE D’ESSAI POUR LA STABILITE A L’OXYDATION

DES HUILES MINERALES ISOLANTES INHIBEES

PREAMBULE

représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la
national sur les sujets examinés. )

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comiye telles\pa

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le vee

clairs dans cette derniére.

La présente recommandation a été établie
Comité d’Etudes N° 10 de la : Diélectsi

Ljubljana en 1972. A la sui

soumis aux Comité@on

Italie

Japon

Norvége

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni
Danemark Suede
Egypte Tchécoslovaquie
Espagne Turquie
France Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques
Israél Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHOD FOR OXIDATION STABILITY
OF INHIBITED MINERAL INSULATING OILS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Com 1ttees Which all the National
‘Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an i <
the subjects dealt with. ‘

This recommendation has been prepared by (Sub b Hydrocarbon Insulating Oils, of IEC

A first draft was discussed durjng the mesti i 1971. The next draft was discussed in Ljubljana

rient 10A(Central Office)21, was submitted to the
National Committees for @ 2 le in May 1973.
The following countries wofe

Norway
Poland
Portugal
Romania
South Africa
(Republic of)

Spain

Sweden
Germany Turkey
Hungary United Kingdom
Israel Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Japan - Yugoslavia
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N

METHODE D’ESSAI POUR LA STABILITE A L’OXYDATION
DES HUILES MINERALES ISOLANTES INHIBEES

1. Domaine d’application

Dans la présente publication, on décrit un essai permettant d’apprécier la stabilité a I’oxydation des huiles

minérales isolantes inhibées neuves; il est basé sur la mesure de la période d’inductios.

Cette méthode peut également étre utilisée pour obtenir des informations sur A2 (nce huile a former des
acides et des dépdts, avant ou apres la période d’induction.

La méthode est destinée a vérifier la continuité des fournitures d’hug braduisent pas néces-
sairement les performances en service. '

2. Résumé de la méthode

L’échantillon d’huile maintenu & 120 °C ¢
par un courant d’oxygéne, a débit constant.

Les produits d’oxydation volatils sont absopbés danswne

On mesure le temps nécessairg pour que se\dévsloppe une avidit¢ volatile correspondant a un indice de neutrali-
sation — IN (AV) — de 0,28 : la\fin)de I’¢ssai est indiquée par la décoloration de la solution
absorbante. C

3. Appareillage Q

'

La température de la paroi supérieure du dispositif chauffant doit étre maintenue & 60 +- 5 °C. Cette température
est contrdlée a laide d’un thermométre placé dans la cavité d’un bloc en aluminium (voir figure 2, page 20). Les
faces de ce bloc, autres que celles en contact avec la surface supérieure du dispositif de chauffage, sont protégées
par une isolation convenable (par exemple plaques d’amiante) de 4 mm d’épaisseur. Ce bloc sera placé au voisinage
des trous et & 'intéricur de I'aire définie par ceux-ci dans la paroi supérieure du dispositif de chauffage.

Si on utilise un bloc chauffant en aluminium, les tubes d’oxydation sont insérés dans les alésages sous une pro-
fondeur totale de 150 mm. La profondeur des alésages dans la partie chauffante du bloc est au moins de 125 mm et
de petits colliers métalliques, traversant le couvercle isolant, entourent chaque tube d’oxydation et assurent le chauf-
fage du tube sur une hauteur de 150 mm.

Dans le cas de I’utilisation d’un bain d’huile, les tubes d’oxydation doivent étre immergés dans I’huile sous une
profondeur de 137 mm et la hauteur totale dans le bain doit étre de 150 mm (voir figure 3).

. * Voir annexe A.
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