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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien Iétat
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@ Bulletin de Ja CEI

® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 2 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Indg
général étant publié sépavrément. Des détails complets sup{
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente
ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement 2
fins de cette publication.

Symboles graphiques et

Pour les symbolgs 8
d’usage général app €

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

@® Catalogue of IEC
Published yeaf

have either been taken from the I.E.V. or have been specifically
proved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

-— 1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— 1EC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes\et\les: gaine

des cables électriques rigide
(mélanges élastoméres et thermoplastique
—~ o

ctric cables and cords
compounds)

Descriptors: insulated cables with insulating sheathing,
flexible cords, insulating materials, require-

essais. ments, testing.
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'COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément a la Publication 540 (1976)

METHODES D’ESSAIS POUR LES ENVELOPPES ISOLANTES
ET LES GAINES DES CABLES ELECTRIQUES RIGIDES ET SOUPLES
(MELANGES ELASTOMERES ET THERMOPLASTIQUES)

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questio

2) Ces décisions constituent des recommandations internationalgs et sont agréées xomy

3) Dans le but d’encourager I’unification internationale, Ja
dans leurs régles nationales le texte de I3

Isragl

ITtalie

Japon

Pays-Bas
Autriche Portugal
Belgique Roumanie
Corée (République de) Royaume-Uni
Danemark Suede
Egypte Suisse
Espagne Turquie
Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
Finlande Socialistes Soviétiques
France Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 540 (1976)

TEST METHODS FOR INSULATIONS AND SHEATHS
OF ELECTRIC CABLES AND CORDS
(ELASTOMERIC AND THERMOPLASTIC COMPOUNDS)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techki
National Committees having a special interest therein are represented, express, g
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are4
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses
the text of the IE C recommendation for their nationalsules in s
between the IEC recommendation and the correspq > i
in the latter.

ment 20A(Central Office
Rule in June 1977.

The following couxntries veled & v'in favour of publication:

Netherlands
Portugal
Romania

Belgium South Africa (Republic of)
Denmark Spain

Egypt Sweden

Finland Switzerland

France Turkey

Germany Union of Soviet

Israel Socialist Republics

Italy United Kingdom

Japan United States of America
Korea (Republic of) Yugoslavia
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Premier complément & la Publication 540 (1976)

METHODES D’ESSAIS POUR LES ENVELOPPES ISOLANTES
ET LES GAINES DES CABLES ELECTRIQUES RIGIDES ET SOUPLES
(MELANGES ELASTOMERES ET THERMOPLASTIQUES)

Page 66

11. Méthode de détermination de la masse volumique des mélanges élaston et thermoplastiques

Ajouter le paragraphe suivant :

11.2.6 Correction pour le polyéthyléne (PE) chargé

déterminant la nature et la quantité de I’
utilisant la formule:

ou:
o
e
oF

m

Page 96

Ajouter les nouveaux articles 17, 18, 19 et 20 suivants:

17. Stabilité thermique des enveloppes isolantes et des gaines en PVC

17.1 Appareillage

a) Tubes en verre fermés a une extrémité (par exemple par fusion) de 110 mm de long avec un dia-
métre extérieur d’environ 5 mm et un diamétre intérieur de 4,0 4 0,5 mm.
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