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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LA DETERMINATION DES EFFETS
DES RAYONNEMENTS IONISANTS
SUR LES MATERIAUX ISOLANTS

Deuxiéme partie: Méthodes d’irradiation et d’essai

AVANT-PROPOS

8) Dans le but d’encourager 'unification intgrnationalg| la iry U que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationaleg d g la CEIl, dans la mesure ol les

conditions nationales le permettent. ive 3 0 mmandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la & < i 8 idiquée en termes clairs dans cette
derniére.

La présente norme { ar Ie omité 15B: Essais d’endurance, du Comité d’Etudes

n® 15, de la CEKM

Le texte de cette’'no documents suivants:

Rapport de vote

15B(BC)87

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette deuxiéme édition de la CEl 544-2 remplace la premiére édition ainsi que la
CE1 544-3, parues en 1979.

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:

os

Publications n 93 (1980):  Méthodes pour la mesure de la résistivité transversale et de la

résistivité superficielle des matériaux isolants électriques solides.

167 (1964):  Méthodes d’essai pour la détermination de la résistance d'isolement
des isolants solides.

212 (1971):  Conditions normales a. observer avant et pendant les essais de
matériaux isolants électriques solides.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE FOR DETERMINING THE EFFECTS OF IONIZING
RADIATION ON INSULATING MATERIALS

Part 2: Procedures for irradiation and test

FOREWORD

This standard has bee
Technical Committe o

1S Report on Voting

co)81 15B(C0)87

Full information on the“voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

This second edition of IEC 544-2 replaces the first edition issued in 1979 and also
IEC 544-3 issued in 1979.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 93 (1980): Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid
electrical insulating materials.

167 (1964):  Methods of test for the determination of the insulation resistance of
solid insulating materials.

212 (1971):  Standard conditions for use prior to and during the testing of solid
electrical insulating materials.
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243-1 (1988):  Méthodes d'essai pour la détermination de la rigidité diélectrique des
matériaux isolants solides. Premiére partie: Mesure aux fréquences
industrielles.

544-1 (1977): Guide pour la détermination des effets des rayonnements ionisants sur
les matériaux isolants. Premiére partie: Interaction des rayonnements.

544-4 (1985):  Quatridme partie: Systdme de classification pour I'utilisation dans un
environnement sous rayonnement.

Autres publications citées:

ISO  37-1977:  Caoutchouc vulcanisé - Essai de traction-aliongement.

ISO  48-1979: Elastoméres vulcanisés - Détermination de la dureté (Dureté comprise entre 30 et
85 D.1.D.C.).

ISO  178-1975: Matiéres plastiques - Détermination des caractéristique
plastiques rigides.

de flexion\des matiéres

ISO 179-1982:  Plastiques - Détermination de la résistance au choc Gharpy des matiéres rigides.

ISO/R 527-1966.  Matiéres plastiques - Détermination des caractéristiy

ISO 815-1972: Elastoméres vulcanisés - inati N drhanente aprés

ISO 868-1985:  Plastiques et ébonite - Déterminatj 3 oté par pénétfation au moyen d’'un
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243-1 (1988):  Methods of test for electric strength of solid insulating materials. Part 1:
Tests at power frequencies.

544-1 (1977):  Guide for determining the effects of ionizing radiation on insulating
materials. Part 1: Radiation interaction.
544-4 (1985):  Part 4: Classification system for service in radiation environments.

Other publications quoted:

1SO 37-1977: Rubber, vulcanized - Determination of tensile stress-strain properties.

1SO 48-1979:  Vulcanized rubbers - Determination of hardness (Hardness between 30
and 85 IRHD).

1SO 178-1975:  Plastics - Determination of flexural properties of rigid

ISO 179-1982:
ISO/R 527-1966:
1ISO 815-1972:

ISO 868-1986:
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GUIDE POUR LA DETERMINATION
DES EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS
SUR LES MATERIAUX ISOLANTS

Deuxiéme partie: Méthodes d’irradiation et d’essai

1 Introduction

comparer les différents matériaux. Pour étre significatives, les dg
de chacun des matériaux doivent avoir été obtenues par ¢

intes mécaniques et électriques

notamment la température, le milieu éactif et le: 2
i par rayonnement peuvent participer a

durant Iirradiation. Dans l'air, les gspéces ihg

certains types de
étre de plusieurs ¢ ieufe a celle obtenue lorsque 'échantillon est
irradié sous \ orte. \C’'est ce qu'on appelie généralement I'«effet du
débit de dos : g6 dans les références [1] & [14] de I'annexe B.

référence a cumerts qui ne sont pas publiés dans des revues diffusées & I'échelle
internatiorale sont dresses indiquées 2 la fin des références.
La dufée dlirradiation\ peut devenir un facteur pertinent a cause de complications variant
en fo

a) dese aysiques tels que I'oxydation limitée par diffusion [8], [10] et

b) des phénomeénes chimiques tels que les réactions de décomposition de
Ihydroperoxyde qui déterminent le débit [10], [14].

Les effets types limités par diffusion s’observent généralement dans les études de
lirradiation dans I'air de polyméres. Leur importance est fonction de la relation existant
entre la géométrie du polymere et les taux de pénétration et de consommation de
oxygéne, qui dépendent tous deux de la température [10]. Cela signifie que l'irradiation
dans I'air d’échantillons épais peut produire une oxydation prés des surfaces exposées a
l'air seulement, ce qui donne lieu & des changements de propriété du matériau, sembla-
bles & ceux obtenus par irradiation dans un environnement sans oxygéne. Par
conséquent, si le matériau doit étre exposé dans I'air pendant une longue période & un
faible débit de dose, il n’est pas sar que I'application de la méme dose totale, a fort débit
de dose, en un temps court, permette de déterminer sa durabilité. Pour résoudre ce
probleme, on peut se baser sur les résultats d’expériences antérieures ou prendre en
compte I'épaisseur de I'échantillon et les taux de pénétration et de consommation de
'oxygéne [8], [10]. Une technique permettant d’éliminer les effets de la bBrogiiments

'oxygéne en augmentant la pression de I'oxygéne environnant est a I"Stude 1815 cument Sharing Hub

Full document details: IEC 60544-2 1991


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60544-2-1991
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60544-2-1991

544-2 © |IEC . _o9-

GUIDE FOR DETERMINING THE EFFECTS OF IONIZING
RADIATION ON INSULATING MATERIALS

Part 2: Procedures for irradiation and test

1 Introduction

point is of partlcular concern where in normal service condmo S S
{on endurang

nhple is irradiated under vacuum or in

the presence of inert ed the "dose-rate effect”, which is

described and revie<ed in of appendix B.
NOTE - For the user 0 standa 10 wants to go into more detail, the cited references are listed in
appendix B. In case @ these are not publications in internationally available journals, addresses

where the cited sgien :le obtained are given at the end of the references.

The irradiatio < becoirie relevant because of time-dependent complications
caused by:

a) physical effeet h as diffusion-limited oxidation [8], [10] and,

b) chemical phenomena such as rate-determining hydroperoxide breakdown reactions
[10], [14].

The typical diffusion-limited effects are commonly observed in radiation studies of
polymers in air. Their importance depends upon the interrelationship of the geometry of
the polymer with the oxygen permeation and consumption rates, both of which depend
upon temperature [10]. This means that the irradiation of thick samples in air may result in
oxydation only near the air-exposed surfaces of the sample, resuiting in material property
changes similar to those obtained by irradiation in an oxygen-free environment. Therefore,
when the material is to be used in air for a long period of time at a low dose rate,
depositing the same total dose at a high dose rate in a short exposure period may not
determine its durability. Previous experiments or considerations of sample thickness
combined with estimates of oxygen permeation and consumption rates [8], [10] may
eliminate such concerns. A technique that may be useful for eliminating oxygen diffusion
effects by increasing the surrounding oxygen pressure is under investigation [8].
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Les réactions induites par rayonnement dépendent de la température. Une augmentation
de la vitesse de réaction en fonction de la température peut se traduire par un effet
synergique du rayonnement et de la chaleur. Les prévisions du vieillissement thermique
les plus couramment utilisées proviennent de la méthode d’Arrhenius, qui repose sur une
équation fondamentale de la cinétique chimique. Malgré les recherches considérables qui
sont réalisées sans relache sur les méthodes de vieillissement sous rayonnement, ce
domaine est beaucoup moins développé [9]. On vérifie si des équations générales faisant
intervenir la dose, le temps, I'énergie d’activation d'Arrhenius, le débit de dose et la
température permettraient de modéliser des expériences de vieillissement [10-12]. Il est &
noter qu'une application séquentielle de rayonnement et de chaleur, comme cela est
souvent le cas, peut donner des résultats trés différents selon I'ordre d’application et que
les effets synergiques peuvent ne pas étre simulés correctement [13], [14

Les propriétés électriques et mécaniques exigées pour les matériz sola ot les ni-
veaux acceptables des changements dus & une irradiationso i ‘il est
impossible de définir, dans le cadre d’'une recommandati nd par
propriétés acceptables. La méme remarque vaut pour les condit adiation. En
conséquence, la présente norme ne fait que recommander quelgues proprietés et condi-
tions d'irradiation qui, par 'expérience, se sont avérées pedti es propriétés recom-
mandées sont celles qui sont particuliérement gensible nements. Pour une

troduction traitant, d’un point
de vue trés général, des probiémes\iés & i gtfets des rayonnements. Elle
fournit également un guide termyir

détermination de la dose d'expositi de la orbée, ainsi que des méthodes de
calcul de la dose absorbé u spécifique selon la méthode de dosimétrie
utilisée. La présente 3 it\de Sthodes’ d'irradiation et d’essai. La quatriéme
partie (CE| 544-4) denne\une'défi 1 dlun systéme de classification par catégories de la
tenue aux rayonne 5\ © &ri isolants. Ce systéme comporte une série de
paramétres c@é S 2 a Pemploi de tels matériaux sous rayonnement. Il s’agit
d’'un guide de ~ C ment et de spécification des matériaux isolants. La pré-

cédente troisié 4 616 incorporée a la présente partie 2.

ation et objet

Cette partie de orme a, entre autres, pour objet de spécifier d’abord les contrdles qu'il
faut exercer sur’les conditions d’exposition pendant et aprés l'irradiation de matériaux
isolants par des rayonnements ionisants, avant de déterminer les changements de
propriétés physiques ou chimiques induits par rayonnement. Elie discute certaines des
principales conditions d’irradiation possibles et spécifie les divers parameétres qui peuvent
influer sur les réactions induites par rayonnement dans ces conditions. L'objectif est de
démontrer 'importance du choix d’échantillons, de conditions d’exposition et de méthodes
d’essai appropriés pour déterminer les effets des rayonnements sur des propriétés
convenablement choisies. Comme un grand nombre de matériaux peuvent étre utilisés
soit dans I'air, soit dans des environnements inertes, des conditions normales d’exposition
sont recommandées pour chacune de ces situations. De plus, des exemples de rapports
d’essai relatifs & plusieurs matériaux sont présentés dans 'annexe A.

Il est & noter que le présent domaine d’application ne prend pas en compte les mesures
faites pendant l'irradiation.
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Radiation-induced reactions will be influenced by temperature. An increase in reaction
rate with temperature can result in a synergistic effect of radiation and heat. In the case of
the more commonly used thermal ageing prediction the Arrhenius method is employed;
this makes use of an equation based on fundamental chemical kinetics. Despite
considerable ongoing investigations of radiation ageing methodologies, this field is much
less developed [9]. General equations involving dose, time, Arrhenius activation energy,
dose rate and temperature are being tested for modelling of ageing experiments [10-12]. It
should be noted that sequential application of radiation and heat, as it is frequently
practised, can give very different results depending on the order in which they are
performed, and that synergistic effects may not be properly simulated [13], [14].

able amount of radiation-induced changes are so varied that it is not
acceptable properties within the framework of a recommendation

insulating materials.
radiation service. It is @

materials. The ear@a

indexing and specification of insulating
n incorporated in the present part 2.

An important objecte > part of the standard is to specify the controls which shall be main-
tained over the exposure conditions during and after the irradiation of insulating materials
with ionizing radiation prior to the determination of radiation-induced changes in physical
or chemical properties. A number of potentially significant irradiation conditions are
discussed and various parameters which can influence the radiation-induced reactions
under these conditions are specified. The objective is to emphasize the importance of
selecting suitable specimens, exposure conditions and test methods for determining the
effect of radiation on appropriately chosen properties. Since many materials are used
either in air or in inert environments, standard exposure conditions are recommended for
both of these situations. Example test reports for a number of materials are also included
in appendix A of this standard.

It should be noted that the scope of this standard does not consider measurements which
are performed during the irradiation.
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