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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
Iétat actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, & ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

[ ] Bulletin de la CEI

®  Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@  Catalogue des publications de la CE
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEl: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des deétails complets sur lg
V.E.L peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente pukli

ont été soit repris du V.E.L, soit spécifiquement approuvés aux
fins de cette publication.

Symboles graphiques et Ijttérans

Pour les symboles gfaphique
d’usage général approt par 14
— la Publication 27 de la €

¢lectrotechnique;

— la Publication
mandeés.,

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumerent les autres publications de la CEI prépa-
rees par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised

editions and amendment sheets may be obtained from
IEC National Committees and from the following I EC sources:

® IE C Bulletin

®  Report on IEC Activities
Published yearly

and definitions contained in the present publication
¢ither been taken from the LE.V. or have been specifically
oved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 117, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

Other 1EC publications prepared by the same
Technical Committee
The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,

which list other IEC publications issued by the Technical Com-
mittee which has prepared the present publication.
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PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés pag des Comités d’Etudes

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées co

mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la feg
du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie pax
dela CEI: Matériaux isolants.

Un projet fut discuté lors de la ré
document 15B(Bureau Cemtxe

prononcés explicitement en faveur de la publication :

Norvége

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications-n9S 212: Conditions normales 4 observer avant et pendant les essais de matériaux isolants électriques
solides. .
544-1: Guide pour la détermination des effets des rayonnements ionisants sur les matériaux isolants,

Premiére partie: Interaction des rayonnements.
544-2: Deuxiéme partie: Méthodes d’irradiation
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE FOR DETERMINING THE EFFECTS
OF IONIZING RADIATION ON INSULATING MATERIALS

Part 3 : Test procedures for permanent effects

FOREWORD

sense.

in the latter.

This standard has been prepared by Sub-Cox
No. 15: Insulating Materials.

Months’ Rule in June 1977.

The National Committege

Austri Norway

Belgium Portugal

Canada Romania

Czechosls South Africa (Republic of)
Sweden
Switzerland
Turkey

Union of Soviet
Socialist Republics
Japan United Kingdom

Other IE C publications quoted in this standard :

Publications Nos. 212: Standard Conditions for Use Prior to and During the Testing of Solid Electrical Insulating
Materials
544-1: Guide for Determining the Effects of lonizing Radiation on Insulating Materials, Part 1:
Radiation Interaction
544-2: Part 2: Procedures for Irradiation.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60544-3 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60544-3-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60544-3-1979

GUIDE POUR LA DETERMINATION DES EFFETS DES RAYONNEMENTS
IONISANTS SUR LES MATERIAUX ISOLANTS

Troisiéme partie : Méthodes d’essais pour la détermination des effets permanents

1. Introduction

1.1

effets des rayonnements. g iere parti également un guide de terminologie en dosimétrie,

plusieurs méthod : ing 3 e_d’6xposition et de la dose absorbée ainsi que des méthodes
de calcul chée dar t magériau spécifique selon la méthode de dosimétrie utilisée. La

deuxiém ie d Rublication544-2 de la CEI: Méthodes d’irradiation) décrit des méthodes
pour mainten types di

2.1 En l’absence d rayonnement, le taux de vieillissement des matériaux isolants en service est modifié
par ’atmosphére ambiante, la température et les contraintes physiques des conditions spécifiques d’utili-
sation. L’addition de rayonnements ionisants a ces facteurs d’influence peut avoir un effet d’accélération
sur le taux de vieillissement, et ce phénoméne peut étre trés complexe. Cela est particuliérement vrai,
car les états réactifs induits par rayonnement de quelques polyméres peuvent participer a des réactions
de décomposition avec I'oxygéne, qui ne se produiraient pas en I’absence d’oxygéne. Cet effet dépend
de la quantité d’oxygéne disponible, par diffusion, aux sites de réaction qui se trouvent dans la masse
du matériau. Cet effet est responsable de I'influence du débit de dose absorbée que I’on observe, et
qui n’est généralement pas constatée, lorsque les échantillons sont irradiés en 'absence d’oxygéne.
Lorsqu’une irradiation sous un faible débit de dose est effectuée pendant une longue durée en présence
d’oxygéne, la résistance aux rayonnements peut étre beaucoup moindre (dans un rapport de 100 ou
plus) que lorsque P'échantillon est irradié sous vide ou dans un gaz inerte. Avec une durée d’irradiation
courte, cet effet est limité 4 la région voisine de la surface du matériau et si les échantillons ne sont
pas trop minces, certaines propriétés ne seront alors pas plus affectées que lors de Iirradiation en
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