Publication 554-2 de la CEI
(Premiére édition - 1977)

Spécification pour papiers cellulosiques
a usages électriques

Partie 2: Méthodes d'essai

IEC Publication 554-2
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Specification for cellulosic papers
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Part 2: Methods of test

CORRIGENDUM 1
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21 Rigidité diélectrique

Dans la premiere ligne, au lieu de
Publication 243 de la CEl

lire:

CEl 243-1 (1988).

21.1 Appareil d’essai
Dans la premiéere ligne, ab
l'article 5 de la Publicg
lire:

I'article 7 de la CE

lire:

4.1.1.1 ou du &

Page 34
21.3 Mode opératoire
Dans la premiére ligne, au lieu de

paragraphe 7.1 de la Publication 243 de la
CEl

lire:

9.1 de la CEI 243-1.
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Yathe first line, instead of
Clause 5 of IEC Publication 243
read:

Clause 7 of IEC 243-1 (1988).
In the second line, instead of
Sub-clauses 6.1.1 or 6.1.3
read:

41.1.1o0r4.1.2.
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21.3 Procedure
In the first line, instead of

Sub-clause 7.1 of IEC Publication 243

read:

9.1 of IEC 243-1.
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Dans la deuxiéme ligne, au lieu de In the second line, instead of

l'article 8 Clause 8

lire: read:

l'article 10. Clause 10.

21.4 Résultats 21.4 Results

Au lieu de Instead of

I'article 11 de la Publication 243 de la CEI Clause 11 of IEC Publication 243
lire: read:

l'article 12 de la CEI 243-1. Clause 12 of IEC 2
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