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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus aupreés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de lIa CEI

@ Rapport d’activité de la CE1
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défin
ral étant publié séparément. Des détails comp
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphi
dans la présente publication.

Le recueil com '@ sy
C EI fait I’objet dea Publicat]

L’attention du lecteuy est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

© IEC Bulletin

@ Report on IEC Activities
Published yearly

@ Catalogue of TEC Pfiblications
Published yearly,

Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in this
publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in I EC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in I E C Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSIQN ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE D’ESSAI POUR EVALUER LA RESISTANCE
AU CHEMINEMENT ET A L’EROSION
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES
UTILISES DANS DES CONDITIONS AMBIANTES SEVERES
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHOD
FOR EVALUATING RESISTANCE TO TRACKING
AND EROSION OF ELECTRICAL INSULATING MATERIALS
USED UNDER SEVERE AMBIENT CONDITIONS

FOREWORD

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense.

3) In order to promote international unification, the TEC expresses the wislt that all

between the I EC recommendation and the corresponding national 1
in the latter.

A draft was discussed S
ment 15A(Central Office :
Months’ Rule in May 1975,

The following countries avour of publication:

Argentini " Ttaly

Belp . Japan :

Bulgarta Netherlands !
Canada Norway

Czechoslovakia Poland

Finland Spain’

France Sweden

Germany Turkey )

Israel United States of America

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60587 1977


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60587-1977
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60587-1977

6 —

METHODE D’ESSAI POUR EVALUER LA RESISTANCE
AU CHEMINEMENT ET A L’EROSION
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES
UTILISES DANS DES CONDITIONS AMBIANTES SEVERES

1. Domaine d’application

-Cette méthode a pour but 1’évaluation des matériaux isolants électriques, destinés a &tre utilisés
dans des conditions ambiantes sévéres et sous des tensions de fréquence industrielle (48 Hz a 62 Hz),
par la mesure de leur résistance au cheminement et a 1’érosion, faite {lisant un contaminant
liquide et des éprouvettes planes inclinées. '

Note. — Les conditions d’essai sont congues de fagon & accélérer la
duisent pas toutes les conditions rencontrées en service.

graphes suivants, ded

En utilisant le dispositif d’essai décrit dans les parg ?
ent se forme a partir de ’électrode

quées pour caractériser la fin de I’essai. La trace ¢
inférieure et I’essai est considéré comme termingé-de

Meéthode A:

nément.

Méthode B:

Le point(fina] e i s ace de cheminement atteint un repére situé sur la surface
be inférieure (voir les figures 1 et 3b, pages 16 et 18).

Trace degheminement

Chemin partiellement conducteur formé par détérioration locale de la surface d’un matériau
isolant.

Cheminement

Processus qui donne naissance a des traces de cheminement lors de ’action de décharges électriques
produites a la surface ou au voisinage de la surface contaminée d’un matériau isolant.

Erosion électrique

Disparition partielle d’un matériau isolant électrique sous l’action de décharges électriques.
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