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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de 1a CEI

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Infer-
nat/ona/ (VEI) qui se presente sous forme de g pltres

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Pour les symboles S
signes d'usage général” gy

consultera:

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électrigues en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following I|EC
sources:

e [|EC Bulletin
e [EC Yearbook

separate chapters each dealing
d. Full details of the IEV wiIl be

ecifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

- |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

—~ |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX COMBINES SOUPLES DESTINES
A L’'ISOLEMENT ELECTRIQUE -

Partie 2: Méthodes d’essai

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatign mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Ia CEI). LaCEl a

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partucnpent & S x. La CEIl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normali€ati S Y
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce gui conce(ne
comités d'études ol sont représentés tous les Copni
dans la plus grande mesure possible un accord in

3) Ces demsnons constituent des rmman'

4) Dans le but d'encourager !'unification N

. Joute d

dans leurs normes nationales ef rég

DIS Rapport de vote

15C/478/DIS 15C/566/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute mformatlon sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme. -
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMBINED FLEXIBLE MATERIALS
FOR ELECTRICAL INSULATION -

Part 2: Methods of test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatifon for\ standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to

promote international cooperation on all questions concerning standardizdtion i actrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the [EC pubfishe andards
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natio tergsted in
the subject dealt with may participate in this preparatory worl ntal and

non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in s preparatign. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Stdndardizatien (ISO)\in afcordance with

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica S nical committees on
which ali the National Committees having a special interd d, express, as nearly as

3) They have the form of recommendations fox i \ in the form of standards, technical

es dndertake to apply IEC International
their national and regional standards. Any

@s ending national or regional standard shall be clearly

4) In order to promote international unification

divergence between the |[EC Standard and th

International Standa
of |EC technical.co

This second editig eplaces the first edition published in 1978 and consti-
tutes a technic

The text ofthi sed on the following documents:
DIS Report on voting
15C/478/DIS 15C/566/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale fait partie d’une série traitant des matériaux isolants
souples combinés, composés de deux matériaux isolants différents ou pius, contrecollés.
Les constituants des matériaux combinés flexibles sont les films polyméres et les
matériaux fibreux en feuilles. Les matériaux fibreux en feuilles typiques incluent, sans y
étre limités: les matériaux constitués & sec non tissés, les matériaux constitués humides
non tissés (par exemple les papiers), et les matériaux tissés. Les matériaux non tissés
peuvent ou non étre traités par des procédés mécaniques, chimiques, hydrauliques ou
thermiques, afin d’en modifier les caractéristiques. Le matériau fibreux peut ou non étre
imprégné avec une résine. Cette norme ne concerne pas les matériaux a base de papier
de mica ni les matériaux combinés dont un des composants est volontairement laissé a
I'état B. La série comprend les trois parties suivantes :

Partie 1: Définitions et conditions générales (CEI 626-1)
Partie 2: Méthodes d’essai (CEl 626-2)

Partie 3: Spécifications particuliéres aux matéri

»
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INTRODUCTION

This International standard is one of a series which deals with combined flexible materials
consisting of two or more different insulating materials laminated together. The
components of flexible combined materials are polymer film and fibrous sheet material.
Typical fibrous sheet materials include, but are not limited to: dry-laid non-woven, wet-laid
non-woven (e.g., paper), and woven fabric. The non-woven may or may not be treated by
mechanical, chemical, hydraulic or thermal processing to alter characteristics. The fibrous
material may or may not be impregnated with a resin. This standard does not include
materials based on mica paper, neither does it deal with combined materials in which one
of the components is deliberately left in the B-stage. The series has three parts
describing:

Part 1: Definitions and general requirements (IEC 626-1)
Part 2: Methods of test (IEC 626-2)

Part 3: Specifications for individual materials (IEC 626-3

@%
@

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60626-2 1995


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60626-2-1995
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60626-2-1995

-6- 626-2 © CEI:1995

MATERIAUX COMBINES SOUPLES DESTINES
A L’ISOLEMENT ELECTRIQUE -

Partie 2: Méthodes d’essai

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes d’essai applicables aux matériaux
combinés souples destinés a 'isolement électrique.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent de

présente partie de la CEl 626 sont invitées /&
tions les plus récentes des documents Atif s i“aprés. Les membres de la
CEl et de I'lSO possédent le regi jonales en vigueur. En cas de

CEl 216-4-1: 1990, Guide po on des propriétés d’endurance thermique de
maténaux isolants électnque. jeme b - Etuves de vieillissement — Section 1:

. la détermination de la rigidité diélectrique des
ope partie: Mesures aux fréquences industrielles

é ation contraire, les éprouvettes doivent étre conditionnées aprés découpage
4 (23 + 2) C et sous (50 + 5) % d’humidité relative pendant 24 h. Si I'essai n'est pas
effectué dans cette atmosphére normale, il doit avoir lieu dans les 5 min qui suivent leur
retrait de I'atmospheére normale.

2 Epaisseur

2.1 Appareillage

2.1.1 Micrométre a vis extérieure muni de touches de mesure de 6 mm a 8 mm de
diamétre. Les touches doivent étre planes a 0,001 mm prés et paralléles a 0,003 mm prés.
Le pas de la vis doit étre de 0,5 mm et les graduations composées de 50 divisions de
0,01 mm, permettant d’apprécier les mesures avec une approximation de 0,002 mm.
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COMBINED FLEXIBLE MATERIALS
FOR ELECTRICAL INSULATION -

Part 2: Methods of test

1 General

1.1 Scope

This International Standard states the requirement relating to the test methods for
combined flexible materials for electrical insulation.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions whig
indicated were valid. All normative documents are and parties to

agreements based on this part of IEC 626 are enco 3 e possibility of
applying the most recent editions of the normative docu S elow. Members

Tests at power ieq encie

ISO 536:1 ard — Determination of grammage
1.3
Unless otherwise specified, the test specimens, after being cut, shall be conditioned for

24 h at (23 = 2) *C and (50 * 5) % relative humidity. If the test is not conducted in this
standard atmosphere, the test shall be made within 5 min after removal from the standard
atmosphere.

2 Thickness

2.1 Test apparatus

2.1.1 An external screw type micrometer having measuring faces of 6 mm to 8 mm
diameter. The measuring faces shall be flat to within 0,001 mm and parallel to within
0,003 mm. The pitch of the screw shall be 0,5 mm and the graduations shall be
50 divisions of 0,01 mm, enabling readings to be estimated to 0,002 mm.
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