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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete 'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs. & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en c:urs entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci
dessous:

e «Site web» de la CEl*

e Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis & jour
régufierement
(Catalogue en ligne)*

+ Bulietin de la CEI
Disponible a la fois :
et comme périodique

Terminologie, sy
et littéraux

: Symboles littéraux a
¢ 8, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE! 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

¢ reconfirmation
he IEC catalogue.

work i e the technical
i { 3s prepared this publication, as well
ens issued, is to be found at the

Gatalogue of IEC publications
pblished yearly with regular updates

(On-line catalogue)*

1IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION POUR LES FIBRES VULCANISEES
A USAGES ELECTRIQUES

Deuxiéme partie: Méthodes d’essai

PREAMBULE

1) Les decnslons ou accords ofﬁ01els de la CEI en ce qui concerne les questlons techmqus prep ¢és par des Comités

dans leurs regles nationales le texte de la recommandatlon de la CE ag 13 me 0 les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et Ta reglegati ¢ gspondante doit, dans la

La présente norme a été établie par le Sous-Cemité \Spé ions mité d’Etudes n° 15 de la CEI: Matériaux
isolants.

Un projet fut discuté lors de la réunion te 3 ich\e M la suite de cette réunion, un projet, document
15C(Bureau Central)104, fut soumis a ’approbation d mités\nationaux suivant la Régle des Six Mois en octobre 1979.

Autriche Suisse

Belgique Tchécoslovaquie

Brésil Turquie

Cana Union des Républiques

Chine Socialistes Soviétiques
Nouvelle-Zélande Yougoslavie
Royaume-Uni

Autres publigationsdeNa duys la présente norme
Pup s d’essai recommandées pour la détermination de la rigidité diélectrique des maté-

riaux isolants solides aux fréquences industrielles.

pecification des huiles isolantes neuves pour transformateurs et interrupteurs.

pécification pour papiers cellulosiques a usages électriques, Deuxiéme partie: Méthodes
d’essai.

: Spécification pour le carton comprimé et le papier comprimé a usages électriques, Deuxiéme

partie: Méthodes d’essai.

Autres publications citées:

Norme ISO 62: Plastiques — Détermination de ’absorption d’eau.

Recommandation ISO/R 149: Essai d’emboutissage Erichsen modifié des toles et feuillards en acier.

Norme ISO 178: Matiéres plastiques — Détermination des caractéristiques de flexion des matiéres plas-
tiques rigides.

Norme ISO 287: Papiers et cartons — Détermination de ’humidité — Méthode par séchage a I'étuve.

Norme ISO 604: Matiéres plastiques — Détermination des caractéristiques en compression.

Norme ISO 1924: Papier et carton — Détermination de la résistance au déchirement.

Norme ISO 1974: Papier — Détermination de la résistance a la traction.

Norme ISO 2144: Papier et carton: Détermination des cendres.

Norme ISO 2758: Papier — Détermination de la résistance a I’éclatement.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR VULCANIZED FIBRE
FOR ELECTRICAL PURPOSES

Part 2: Methods of test

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the [EC on technical matters, prepared by Technical Comimittees\on whlch all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly 3s i international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the Natio g ittees’in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all ofild adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as natipfial S it. Any divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules sho aras passible, bexclearly indicated in
the latter.

This standard has been prepared by Sub-Committee

ghnical Committee No. 15: Insulating
Materials.

A draft was discussed at the meeting held in Zuri¢h in 1979. a re this meeting, a draft, Document 15C(Central
Office)104, was submitted to the National Committes Q 3 ¢/Six Months’ Rule in October 1979.

The National Committees of the K fe & itly ip’favour of publication:

Austria Switzerland
Belgium Turkey
Brazil Union of Soviet
Canada Socialist Republics
China United Kingdom
Czechoslovakia : Yugoslavia
Denmark

Other 1EC publicafio

Publicatjous ded Methods of Test for Electrical Strength of Solid Insulating Materials at

pecification for New Insulating Oils for Transformers and Switchgear.
Specification for Cellulosic Papers for Electrical Purposes, Part 2: Methods of Test.

¢ Specification for Pressboard and Presspaper for Electrical Purposes, Part 2: Methods of Test.

Other publications quoted:

ISO Standard 62: Plastics — Determination of Water Absorption.

ISO Recommendation R 149: Modified Erichsen Cupping Test for Steel Sheet and Strip.

ISO Standard 178: Plastics — Determination of Flexural Properties of Rigid Plastics.

ISO Standard 287: Paper and Board — Determination of Moisture Content — Oven-drying Method.
ISO Standard 604: Plastics — Determination of Compressive Properties.

ISO Standard 1924: Paper and Board — Determination of Tensile Strength.

ISO Standard 1974: Paper — Determination of Tearing Strength.

ISO Standard 2144: Paper and Board — Determination of Ash.

ISO Standard 2758: Paper — Determination of Bursting Strength.
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SPECIFICATION POUR LES FIBRES VULCANISEES
A USAGES ELECTRIQUES

Deuxieéme partie: Méthodes d’essai

INTRODUCTION

La présente norme fait partie d’une série consacrée aux fibres vulcanisé ges electriques.
La série compléte comprend trois parties:

Premicere partie:  Définitions et prescriptions générales.

Deuxiéme partie: Méthodes d’essai.

Troisieme partie: Spécifications pour matériaux indix

Le cas échéant, les méthodes indiquées ou citées ésente specification sont celles de la
Publication 641 de la CEI: Spécification 3 Cat im¢ et le papier comprimé a usages

sites co ésde plusjeurs couches de Fibre vulcanisée assemblées par un adhésif ne sont pas
couverts e

— épaisseur nominale de feuille ou de paroi (mm)
<0,5 >0,5a1,0 >1,0a2,0 >2,0a3,0 >3,0
— durée (h)
43 72 96 120 240%

La durée a observer pour les barres est de 240 h.

* Sil’on part du c6té humide, les durées appropriées sont alors: 48, 96, 120, 240, 430 h.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60667-2 1982


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60667-2-1982
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60667-2-1982

667-2 © IEC 1982 -7-

SPECIFICATION FOR VULCANIZED FIBRE
FOR ELECTRICAL PURPOSES

Part 2: Methods of test

INTRODUCTION

This standard is one of a series which deals with vulcanized fibre for electgical py
The series will have three parts:
Part I: Definitions and general requirements.
Part 2: Methods of test.
Part 3: Specifications for individual materials.

Whenever appropriate the methods given or qu

dentical o those given in IEC
Publication 641: Specification for Pressbod @ectrl cal Purposes.

1. Scope

The standard cqvers\vuloanized flat or corrugated sheets, round rods and
round tubes suitable : al insulation. Material made by combining with an
adhesive se\@ os of vulcanized fibre is not covered by this standard.

-

— nominal thickness or wall thickness (mm)

<0.5 >0.5t01.0 >1.0t02.0 >2.0t0o3.0 >3.0
— time (h)
48 72 96 120 240*
For rods the time shall be 240 h.

* If approached from the wet side then the appropriate time values are: 48, 96, 120, 240, 480 h.
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