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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TOLES DECOUPEES POUR TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES
DESTINES AUX EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
~ET DE TELECOMMUNICATIONS

Partie 2: Spécification des perméabilités minimales pour les toles
découpées en matériau métallique magnétiquement doux

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d’études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études oll sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager lunification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent
4 appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 740-2 a été établie par le comité d’études 51 de la CEl:

Composants magnétiques et ferrites.

Cette norme constitue la partie 2 de la CEl 740.

La CEl 740 (1982) et son amendement 1 (1991) constitueront, une fois révisés, la CEl 740-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

51(BC)290 51(BC)297

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60740-2 1993


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60740-2-1993
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60740-2-1993

740-2 © IEC:1993 -5—

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LAMINATIONS FOR TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE
IN TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Specification for the minimum permeabilities of laminations
made of soft magnetic metallic materials

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to' technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 740-2 has been prepared by IEC technical committee 51:
Magnetic components and ferrite materials.

This standard constitutes part 2 of IEC 740.

After they have been revised, IEC 740 (1982) and its Amendment 1 (1991) will constitute
IEC 740-1.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting

51(C0)290 51(C0)297

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

Le comité d’études 68 a la responsabilité d'une série de normes sur les matériaux, dont
certains sont utilisés pour les téles découpées.

A la réunion conjointe du CE 51 et du CE 68 tenue a Londres en 1984, il a été décidé que
le CE 51 s'occuperait d’'une norme sur les propriétés électromagnétiques des téles découpées
(telles qu’elles sont définies dans la CEl 740) en matériau métallique magnétiquement
doux, tandis que le CE 68 préparerait une norme sur les matériaux magnétiquement doux
sans référence aucune aux téles découpées. Cette norme — la CEl 404-8-6 - fut publiée
en 1986.

La présente partie de la CEl 740 se base sur les travaux effectués par le CE 68 et,
en particulier, elle utilise la désignation des classes d'alliages normalisée dans la
CEIl 404-1 et les tableaux I, Iii et IV de la CEIl 404-8-6.
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INTRODUCTION

Technical committee 68 is responsible for a series of standards on materials, some of
which are used to make laminations.

At the joint meeting of TC 51 and TC 68 held in London in 1984, it was agreed that
TC 51 should proceed with a standard for the electromagnetic properties of laminations
(as defined in IEC 740) made from soft magnetic metallic materials, whilst TC 68 would
prepare a standard covering soft magnetic materials without making any reference to
laminations. This was subsequently published as IEC 404-8-6 (1986).

This part of IEC 740 draws upon work done by TC 68 and in particular utilises the alloy
class designation standardized in IEC 404-1, and tables Il, lil and IV of IEC 404-8-6.
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TOLES DECOUPEES POUR TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES
DESTINES AUX EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
ET DE TELECOMMUNICATIONS

Partie 2: Spécification des perméabilités minimales pour les téles
découpées en matériau métailique magnétiquement doux

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 740 spécifie les exigences pour les perméabilités minimales
des téles découpées en alliages fer-silicium et fer-nickel définies par les classes d’alliages
C2, E1, E3 et E4 dans la CEl 404-1. En particulier, ces exigences s’appliquent aux
téles découpées spécifiées dans la CEl 740 (future partie 1). Les propriétés spécifiées
s’appliquent aux téles découpées aprés traitement thermique; elles sont mesurées a
50 Hz ou 60 Hz et dans des conditions assurant un flux magnétique sinusoidal.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de
la CEl 740. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet & révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente partie de la CEl 740 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 404-1: 1979, Matériaux magnétiques — Premiére partie: Classification

CEl 404-8-6: 1986, Matériaux magnétiques - Huitiéeme partie: Spécifications pour
matériaux particuliers - Section six: Matériaux métalliques magnétiquement doux
Amendement 1 (1992)

CEIl 740: 1982, Téles découpées pour transformateurs et inductances destinés aux équipe-
ments électroniques et de télécommunications
Amendement 1 (1991)

1SO 3: 1973, Nombres normaux - Séries de nombres normaux

3 Termes et définitions

Pour la majorité des termes utilisés dans cette norme, on se reportera aux définitions
données A l'article 2 de la CEl 740. Pour les besoins de cette partie de la CEl 740, les
définitions suivantes s’appliquent également.

3.1 sous-classe d’alliage: Pour les classes d'alliage E1 a E4, on ajoute un deuxiéme
chiffre qui représente la forme du cycle d’hystérésis: 1 pour cycle arrondi, 2 pour cycle
rectangulaire.

3.2 nuance magnétique: Nombre a deux chiffres correspondant a la valeur de la perméa-
bilité relative du matériau et exprimant, quand il est adjoint & la classe ou sous-classe de
I'alliage, différentes nuances magnétiques.
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LAMINATIONS FOR TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE
IN TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Specification for the minimum permeabilities of laminations
made of soft magnetic metallic materials

1 Scope

This part of IEC 740 specifies requirements for the minimum permeabilities of laminations
made of silicon-iron and nickel-iron alloys as defined by the alloy classes C2, E1, E3
and E4 of IEC 404-1. In particular, these requirements relate to the laminations specified
in IEC 740 (future part 1). The properties specified apply to laminations in the fully heat-
treated state, when measured at 50 Hz or 60 Hz and under conditions ensuring sinusoidal
magnetic flux.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in
this text, constitute provisions of this part of IEC 740. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this part of IEC 740 are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below.
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 404-1: 1979, Magnetic materials — Part 1: Classification

IEC 404-8-6: 1986, Magnetic materials ~ Part 8: Specifications for individual materials
Section 6: Soft magnetic metallic materials
Amendment 1 (1992)

IEC 740: 1982, Laminations for transformers and inductors for use in telecommunication
and electronic equipment
Amendment 1 (1991)

ISO 3: 1973, Preferred numbers — Series of preferred numbers

3 Terms and definitions

For the definitions of the majority of the terms used in this standard, reference should
be made to clause 2 of IEC 740. For the purpose of this part of IEC 740, the following
definitions also apply.

3.1 alloy subclass: For alloy classes E1 to E4, the alloy class is enlarged by a second
digit which expresses the shape of the hysteresis loop: 1 for a round loop; 2 for a
rectangular loop.

3.2 magnetic grade: A two-digit number corresponding to the value of the relative
material permeability, which, when added to the alloy (sub)class, expresses different
magnetic grades.
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4 Désignation élargie des téles découpées

Lorsqu’il est nécessaire de spécifier les toles découpées non seulement par les dimen-
sions, la forme et I'épaisseur mais également en termes de performance, ce qui implique
I'utilisation d'un alliage particulier, il est nécessaire d’élargir la désignation donnée a
I'article 6 de 1a CEl 740.

La désignation élargie s’exprime alors comme dans I'exemple suivant:

YEE2-10-0,35-E11-60

Nuance magnétique

Sous-classe d’alliage

Cycle d’hystérésis

Classe d'alliage

Epaisseur de la téle découpée en millimétres

Type et dimensions de la téle découpée

5 Propriétés physiques générales
Le tableau 1 donne les valeurs typiques de certaines propriétés physiques principales des

matériaux utilisés pour la fabrication des tdles découpées entrant dans le domaine
d’application de la présente norme.

Tableau 1 - Valeurs typiques des propriétés magnétiques, électriques et thermiques

Sous-classe| Nuance Constituants | Induction a Coercitivité Point de Résistivité Densité
d'alliage | magnétique |du matériau® | saturation? statique Curie électrique
% T A/m °C pQ.m 102 kg/m?
- 60 : 3
EN1 75-81N 0,75 400 0,55 8,7
- 100 ' 2
- 04% 20
E31 - 06 45 - 49 Ni 1,45 12 470 0,45 8,25
- 10 6
E41 -0 36 - 40 Ni 1.2 40 250 075 8,15
- 03 24
c21 - 09 2-4,5Si 1,55 40 750 0,45 7,65
c22 - 13 25~35Si 1,9 20 750 0,45 7,65
NOTES
1) Selon la CEl 404-8-6
2} Pour H = 4 000 A/m
3) Cette nuance est spécifiée dans I'amendement 1 de la CE| 404-8-6.
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4 Extended designation of laminations

When it is necessary to specify laminations not only in size, shape and thickness but
also in performance, therefore utilizing a specific alloy, it is necessary to extend the
designation given in clause 6 of IEC 740.

The extended designation code is compiled as in the following example:

YEE2-10-0,35-E11-60

Magnetic grade
Alioy subclass

Hysteresis loop

Alloy class

Lamination thickness in millimetres

5 General physical properties

Type and size of lamination

Typical values for some of the main physical properties of materials of which laminations
covered by this standard are made, are given in table 1.

Table 1 — Typical values of magnetic, electrical and thermal properties

Full document details: IEC 60740-2 1993

Alloy Magnetic Material Saturation Static Curie Electrical Density
subclass grade |constituents" | flux density® | coercivity | temperature | resistivity
% T A/im °C nQ.m 103 kg/m3
EN - 138 75 — 81 Ni 0,75 g 400 0,55 8,7
- 04% 20
E31 - 06 45 ~- 49 Ni 1,45 12 470 0,45 8,25
- 10 6
E41 - 02 36 — 40 Ni 1.2 40 250 0,75 8,15
~ 03 24
c21 - 09 2-45Si 1,55 40 750 0,45 7.65
c22 - 18 25-3,5Si 1,9 20 750 0,45 7,65
NOTES
1) According to IEC 404-8-6
2) AtH =4000 A/m
3) This magnetic grade is specified in Amendment 1 to IEC 404-8-6.
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