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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FILS EN ALUMINIUM POUR CONDUCTEURS ELECTRIQUES
UTILISES DANS LES CABLES DE TELECOMMUNICATION
A ISOLATION POLYOLEFINE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a CEI en ce qui concerne les questions techniques, pféparés par des Comités d’Etudes
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etempérature de la résistance 4 masse constante (paragraphe 3.2) fut diffusé selon la
980; a la suite de quoi, un projet, document 46C(Bureau Central)136, fut soumis a I"appro-
ant la Régle des Six Mois en mars 1981.

46C(Buxeau
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Autre publication de la CE| citée dans la présente norme:

Publication n° 468: Meéthode de mesure de la résistivité des matériaux métalliques.
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