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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FILS EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
POUR CONDUCTEURS ELECTRIQUES UTILISES DANS LES CABLES
DE TELECOMMUNICATION A ISOLATION POLYOLEFINE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces quesfions, expriment\dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées, co es_ par les Comités
nationaux.

3) Dans le but d’encourager I’unification internationale, la CEI ¢ es Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandétion d a mesure ou les conditions
nationales le permettent. Toute divergence entre la recomman le nationale correspondante
La présente norme a é&té é&tablie ¢ mte 46C: Cables et fils pour basses

fréquences, du Comité d’Etudes
équipements de télécon

Cables, fils et guides d’ondes pour

Un premier projet\ fut \di : Mednion tenue a Ottawa en 1979. A la suite de
cette réunion, um \proje ¢ Bureau Central)128A, fut soumis a I’approbation des

Comités natigna ix Mois en novembre 1980.

Des mo 215000y i au paragraphe 3.2 furent diffusées selon la Procédure Accélérée
en octobre 1980, a i Nquof, un projet, document 46C(Bureau Central)135, fut soumis a
r i aux selon la Régle des Six Mois en mars 1981.

pu
France
Italie
Norvége
Belgique Roumanie
Bulgarie Royaume-Uni
Canada Suede
Corée (République de) Suisse
Egypte Turquie
Espagne Union des Républiques
Etats-Unis d’Amérique : Socialistes Soviétiques

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication n° 468: Méthode de mesure de la résistivité des matériaux métalliques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL . COMMISSION

ALUMINIUM ALLOY ELECTRICAL CONDUCTOR WIRES
USED IN POLYOLEFIN
INSULATED TELECOMMUNICATION CABLES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Qeinmittees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, 2 i
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are acceptethby \the es in
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish tb hould adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far ill permit. Any
divergence between the IEC recommendation and the corresponding be

clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared by
Technical Committee No. 46: Cables, Wire

: L.F. Cables and Wires, of 1IEC
or Telecommunication Equipment.

A first draft was dis Ottawa in 1979. As a result of this
meeting, a draft, Documie s¢)128A, was submitted to the National

Committees for ap<>al
Amendments concefnifip » 3 ere circulated under the Accelerated Procedure in
October 1980, as a »e hi aft, Document 46C(Central Office)135, was submitted
y under the Six Months’ Rule in March 1981.

The Nationaf itted ollowing countries voted explicitly in favour of publication:

Romania
South Africa (Republic of)
Spain
Canada Sweden
Egypt Switzerland
France Turkey
Germany Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Korea (Republic of) United Kingdom
Norway United States of America

Other 1EC publication quoted in this standard:

Publication No. 468: Method of Measurement of Resistivity of Metallic Materials.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60762 1983


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60762-1983
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60762-1983

