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Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.
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e Bulletin de la CEI
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Symboles graphiques pour schémas.
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IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAI DES FOURS DE REFUSION
SOUS LAITIER ELECTROCONDUCTEUR

PREAMBULE

d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions i dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées

La présente norme a été établie p
industriel.

réunion, un projet fi
I’approbation des
Central)60 en aoit

Des modn , docuy
nationaux selod Ja s

Les Comi » aux \des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la
publicatign:
d (République de) Japon
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
gique Roumanie

Brésil Royaume-Uni

Canada Suéde

Corée (République de) Suisse

Egypte Turquie

France Union des Républiques

Italie Socialistes Soviétiques

Autre publication de la C EI citée dans lu présente norme:
Publication no 50(841): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 841: Electrothermie industrielle.
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