CEI 60779
(Deuxiéme édition — 2005)

Equipements électrothermiques industriels —
Méthodes d’essai des fours de refusion sous
laitier électroconducteur

IEC Publication 60779
(Second edition — 2005)

Industrial electroheat equipment —
Test methods for electroslag remelting

furnaces

CORRIGENDUM 1

Figure 1

Remplacer la Figure 1 existante par la
nouvelle Figure 1 suivante (dans
laquelle un symbole de mise a la terre a
été ajouté au circuit de puissance).

Figure 1

Replace the exq
following ne
earthing sym
power cirgtit).
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Figure 2

Remplacer la Figure 2 existante par la
nouvelle Figure 2 suivante (dans
laquelle un symbole de mise a la terre
a été ajouté au circuit de puissance).

Figure 2

Replace the existing Figure 2 by the
following new Figure 2 (in which an
earthing symbol has been added at the

power circu

it).
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