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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
FIBRES OPTIQUES -

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai —
Diameétre du champ de mode

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg/de isatjon composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de Iz . pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norma i naines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, puble d 3 erndtionales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel it¢ natjionalNpteressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne ementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl g o€ |'Organisation

Internationale de Normalisation (ISO) selon des conditions fixées pé organisations.

du possible un accord international sur les sujets étudiés, € ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, i réés comme tels par les Comités

nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internatie ale es S tie X de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure po s_internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergencg entre Ia ngrme deNa CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes\clai ere

5) La CEIl n’a fixé aucune proeédure ge colmme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matérie| est déc ‘une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur te fajt™\q 3 Ats de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits 2 \inte droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de é propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente{norime es autres normes de la série CEl 60793-1-4X, annulent et
remplace de la CEIl 60793-1-4, dont elles constituent une révision
techniq

Le texte de cette est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
86A/674/FDIS 86A/698/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.
L’annexe E est donnée uniquement a titre d’information.

La CEIl 60793-1-1 et la CEI 60793-1-2 couvrent les spécifications génériques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRES -

Part 1-45: Measurement methods and test procedures —
Mode field diameter

FOREWORD

international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International

participate in this preparatory work. International, governmental and no -gove Q
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions det
organizations.

rnat 0 aI Organization
y \agreemeht between the two

of standards, technical specifications, tef
Committees in that sense.

mittees undertake to apply IEC International
eir national and regional standards. Any
ional or regional standard shall be clearly

e elements of this International Standard may be the subject
e for identifying any or all such patent rights.

e other standards in the IEC 60793-1-4X series, replaces

The text of this standaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86A/674/FDIS 86A/698/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.
Annex E is for information only.

IEC 60793-1-1 and IEC 60793-1-2 cover generic specifications.
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La CEIl 60793-1-4X comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Fibres
optiques:

— Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Affaiblissement

— Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Largeur de bande

— Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Dispersion chromatique

— Partie 1-43 Méthodes de mesure et procédures d'essai — Ouverture numérique

— Partie 1-44: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Longueur d'onde de coupure

— Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Diamétre du champ de mode

— Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Contréle des variations du
facteur de transmission optique

— Partie 1-47: Méthodes de mesure et procédures d'essai — Pertes d Qcourbures

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne
date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition réviséelou
*+ amendée.

sidération dans cet exemplaire.
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IEC 60793-1-4X consists of the following parts, under the general title: Optical fibres:

— Part 1-40: Measurement methods and test procedures — Attenuation

— Part 1-41: Measurement methods and test procedures — Bandwidth

— Part 1-42: Measurement methods and test procedures — Chromatic dispersion
— Part 1-43: Measurement methods and test procedures — Numerical aperture
— Part 1-44: Measurement methods and test procedures — Cut-off wavelength

— Part 1-45: Measurement methods and test procedures — Mode field diameter

— Part 1-46: Measurement methods and test procedures — Monitoring of changes in optical
transmittance

— Part 1-47: Measurement methods and test procedures — Macrobending(loss

hanged until
2003. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.

ncluded in this copy.
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INTRODUCTION

Les publications de la série CEl 60793-1 concernent les informations essentielles sur les
méthodes de mesures et les procédures d'essai s'appliquant aux fibres optiques.

Cette méme série traite des différents domaines regroupés de la fagon suivante:

— parties 1-10 a 1-19: Généralités
— parties 1-20 a 1-29: Méthodes de mesure et procédures d'essai des dimensions

— parties 1-30 a 1-39: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques
mécaniques

— parties 1-40 a 1-49: Méthodes de mesure et procédures d'essai des taractéristiques

optiques et de transmission

— parties 1-50 a 1-59: Méthodes de mesure et procédures d'
d'environnement.

ristiques

»
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INTRODUCTION

Publications in the IEC 60793-1 series concern measurement methods and test procedures as
they apply to optical fibres.

Within the same series several different areas are grouped, as follows:

— parts 1-10 to 1-19: General
— parts 1-20 to 1-29: Measurement methods and test procedures for dimensions

— parts 1-30 to 1-39: Measurement methods and test procedures for mechanical charac-
teristics

— parts 1-40 to 1-49: Measurement methods and test procedures for tra
characteristics

— parts 1-50 to 1-59: Measurement methods and test procedures
teristics.

sion and optical

»
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FIBRES OPTIQUES -

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai —
Diameétre du champ de mode

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60793 établit des prescriptions uniformes_pour mesurer le

gesure. L'équivalence
g entre les résultats de

Transformée
de Hankel

Exploration
du champ
proche

IEC 706/01

mesure du DCM sont décrites ci-aprés:

- méthode A: exploration directe en champ lointain;

- méthode B: ouverture variable en champ lointain;

- méthode C: exploration en champ proche;

- méthode D: rétrodiffusion bidirectionnelle utilisant un réflectométre optique fonctionnant
dans le domaine temporel (RODT).

Ces quatre méthodes s'appliquent a toutes les catégories de fibres unimodales de type B de la
CEI 60793-2 et opérant au voisinage de 1 310 nm ou de 1 550 nm. La méthode D n'est pas
recommandée pour la mesure des fibres de type ou de modéle inconnus.

L'information commune aux quatre méthodes est contenue dans les articles 1 a 8, et I'infor-
mation concernant individuellement chaque méthode se trouve respectivement aux annexes A,
B, C et D.
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OPTICAL FIBRES -

Part 1-45: Measurement methods and test procedures —
Mode field diameter

1 Scope

This part of IEC 60793 establishes uniform requirements for measuring the mode field
diameter (MFD) of optical fibre, thereby assisting in the inspection of fibres™and cables for
commercial purposes.

The definitions of MFD are strictly related to
mathematical equivalence of these definitions res
measurement results obtained by different imple

sofifigurations. The
elationships between
\arized'in figure 1 as follows:

Hankel
transform

Near field
scan

IEC 706/01

Four methods a ¢ribed for measuring MFD:

method A: direct far-field scan;

method B: variable aperture in the far field;

method C: near-field scan;

method D: bi-directional backscatter using an optical time domain reflectometer (OTDR).
All four methods apply to all categories of type B single-mode fibre shown in IEC 60793-2 and

operating near 1 310 nm or 1 550 nm. Method D is not recommended for the measurement of
fibres of unknown type or design.

Information common to all four methods is contained in clauses 1 to 8, and information
pertaining to each individual method appears in annexes A, B, C and D, respectively.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60793.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEl 60793 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Pour les références non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de I'lSO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60793-1-40, Fibres optiques — Partie 1-40: Méthodes de mesure et sdures d'essai —
Afflaiblissement

CEI 60793-2:1998, Fibres optiques — Partie 2: Spécifications de prog

3 Méthode d'essai de référence

La méthode A, exploration directe en champ lointaip de d'eSsai de référence

(MTR), qui sera celle utilisée pour résoudre les conte

4 Appareillage

L'appareillage suivant est commun a toute \ de mesure. Les annexes A, B, CetD
contiennent respectivement les dessins 3 fions des autres équipements pour

4.1 Source lumineuse

Pour les méthod @ source appropriée de lumiére cohérente ou
incohérente, telle\gd! :

Voir I'annexe D pour la méthode D.

4.2 Systéme optique d'entrée

Pour les méthodes A, B et C, il est admis d'utiliser un systéme de lentilles optiques ou une
fibre amorce pour exciter la fibre a I’essai. Il est recommandé que la puissance couplée dans
la fibre a l'essai soit relativement insensible a la position de la face d'entrée de la fibre a
I’essai. Cela peut étre réalisé en utilisant un faisceau d'injection permettant une saturation a la
fois spatiale et angulaire de la face d'entrée.

Si une épissure en bout est utilisée, employer un matériau d'adaptation d'indice entre la fibre
amorce et la fibre a I'essai pour éviter les phénomeéenes d'interférence. Le couplage doit rester
stable pendant toute la durée de I'essai.

Voir I'annexe D pour la méthode D.
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60793. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 60793 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60793-1-40, Optical fibres — Part 1-40: Measurement methods and test procedures —
Attenuation

IEC 60793-2:1998, Optical fibres — Part 2: Product specifications

3 Reference test method

Method A, direct far-field scan, is the reference test metrt hall be the one

used to settle disputes.

4 Apparatus

entNuethods. Annexes A, B, C and D
aents for each of the four methods,

The following apparatus is common to\a
include layout drawings and other equ
respectively.

4.1 Light source
For methods A, B and
semiconductor I

produce sufficient\radja

period sufficient to p¢

4.2 Input optics

For method A, B, and C, an optical lens system or fibre pigtail may be employed to excite the
specimen. It is recommended that the power coupled into the specimen be relatively insensitive
to the position of its input end face. This can be accomplished by using a launch beam that
spatially and angularly overfills the input end face.

If using a butt splice, employ index-matching material between the fibre pigtail and the
specimen to avoid interference effects. The coupling shall be stable for the duration of the
measurement.

See annex D for method D.
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4.3 Dispositif de positionnement d'entrée

Prévoir un dispositif pour le positionnement de I'extrémité d'entrée de I'échantillon a I’essai par
rapport a la source lumineuse. Des exemples comprennent l'utilisation de plateaux de
micropositionneur x-y-z, ou des dispositifs de couplage mécanique tels que des connecteurs,
des épissures sous vide, des épissures a trois piges, etc. La position de la fibre doit rester
stable pendant toute la durée de la mesure.

4.4 Extracteur de modes de gaine

Utiliser un dispositif d'extraction de modes de gaine. Dans certains cas, c'est le revétement de
la fibre qui assure cette fonction.

4.5 Filtre des modes d'ordre supérieur

Utiliser un moyen pour éliminer la propagation des modes d'ordre
longueurs d'ondes supérieures a la longueur d'onde de coupure
exemple, une boucle d'un seul tour d'un rayon de 30 mm enwi
généralement.

4.6 Dispositif de positionnement de sortie

latéxalé ou un appareil photographique muni
nsg” fixe par rapport aux ouvertures ou au

Prévoir un moyen tel qu'ux mi c :
z e dista

4.9 Calculateur

Utiliser un calculateur pour effectuer les opérations telles que le contrdle de I'appareil,
I'exécution des mesures d'intensité et le traitement des données pour obtenir les résultats
finals. Pour les détails des opérations, voir les annexes appropriées: A, B, C ou D.

5 Echantillonnage et échantillons a I’essai

5.1 Longueur de I'échantillon a I’essai

Pour les méthodes A, B et C, la longueur de I'échantillon a I’'essai doit étre une longueur
connue, généralement de 2 m £ 0,2 m, de fibre unimodale.

NOTE Pour la méthode D, RODT, il faut que I'échantillon soit suffisamment long pour dépasser (ou placé au-dela
de) la zone morte du RODT, avec les deux extrémités accessibles, comme décrit dans la méthode d'essai de
rétrodiffusion de la CEl 60793-1-40.
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4.3 Input positioner

Provide means of positioning the input end of the specimen to the light source. Examples
include the use of x-y-z micropositioner stages, or mechanical coupling devices such as
connectors, vacuum splices, three-rod splices, etc. The position of the fibre shall remain stable
over the duration of the measurement.

4.4 Cladding mode stripper

Use a device that extracts cladding modes. Under some circumstances the fibre coating will
perform this function.

4.5 High-order mode filter

radius of 30 mm on the fibre is generally sufficient.

4.6 Output positioner

4.7 Output optics

See the appropriate a

4.8 Detector

measurements, and\pfocessing the data to obtain the final results. For individual details, see
the appropriate annex: A, B, C or D.

5 Sampling and specimens

5.1 Specimen length

For methods A, B and C, the specimen shall be a known length, typically 2 m + 0,2 m of single-
mode fibre.

NOTE For method D, OTDR, the sample must be long enough to exceed (or be positioned beyond) the dead zone
of the OTDR, with both ends accessible, as described in the backscatter test method IEC 60793-1-40.
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