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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FIBRES OPTIQUES -

Partie 2-10: Spécifications de produits —
Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales de catégorie A1

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mopidiale\de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiora
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questio alisation dans les

domaines de [|'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autrg$ activité i &g Normes

internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaty national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatiogale gouwernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux laboye étroitement
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des co 3 accord entre les

deux organisations.

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, S e ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme/de i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique ‘ i g ides &t agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification mternatlnale essCcom de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure peo § internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergencg Q de a CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en terme

5) La CEIl n’a fixé aucune procgdurs ge co me indication d’ approbatlon et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un atérie| est déc

6) L’attention est attirée sur e _faj s de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de p propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

0 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et

cables, du comitéd'ety : Fibres optiques.

La présente une partie de la CEI 60793-2, cinquiéme édition. Cette série
a été res e de la CEI 60793-2: Spécifications de produits: Généralités 1
et d’un parties 60793-2-x, qui sont consacrées aux différents types de

fibres. L'e ' es les parties constituant la CElI 60793-2 remplace la quatrieme
édition de la CE 607 -2, parue en 1998, dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86A/748/FDIS 86A/759/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

1 Alétude. Documents
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRES -

Part 2-10: Product specifications —
Sectional specification for category A1 multimode fibres

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for s

ndardization comprising

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technicg
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendafi
of standards, technical specifications, teghinical repORs o
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, S ] ndertake to apply IEC International
il their national and regional standards. Any
ational or regional standard shall be clearly

6) rrents of this International Standard may be the subject
ible for identifying any or all such patent rights.

International Sta r as been prepared by subcommittee 86A: Fibres and
cables, of IEC tech bre optics.

This part 2-10~consti e IEC 60793-2 series, fifth edition. This series has been
restructured S f IEC 60793-2: Product specifications — General 1 as well as
various pdrt 93-% devoted to different types of fibres. The IEC 60793-2 series as a
whole rep Fo gdition of IEC 60793-2, published in 1998, of which it constitutes a
technical revisi

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86A/748/FDIS 86A/759/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

1 Under consideration Documents
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Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.
Les annexes D et E sont données uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

s supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
S
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Annexes A, B and C form an integral part of this standard.
Annexes D and E are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2003. At this date, the publication will be:

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
e amended.

@%
S
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FIBRES OPTIQUES -

Partie 2-10: Spécifications de produits —
Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales de catégorie A1

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60793 est applicable aux fibres optiques de_type A1a, A1lb, et
A1d. Ces fibres sont utilisées ou peuvent étre intégrées dans des équipe s_destinés a la
transmission de I'information et dans des cables a fibres optiques.

Trois types de prescriptions s’appliquent a ces fibres:

— des prescriptions spécifiques communes aux fibre
couvertes par la présente norme, et qui sont donnéges

annexe.

2 Reéférences normatives

Les documents de référefic va isp ables pour [l'application du présent
éditioh citée s'applique. Pour les références

de référence s'applique (y compris les éventuels

non datées, la derniére\édi
amendements).

CEl 60793-1-20@

Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures
Partie 1-21: Méthodes de mesure et procédures
Partie 1-22: Méthodes de mesure et procédures
CEIl 60793-1-30:2001, Fibres optiques — Partie 1-30:. Méthodes de mesure et procédures

d'essai — Essais de sélection

CEIl 60793-1-31:2001, Fibres optiques — Partie 1-31: Méthodes de mesure et procédures
d'essai — Résistance a la traction

CEIl 60793-1-32:2001, Fibres optiques — Partie 1-32: Méthodes de mesure et procédures
d'essai — Dénudabilité du revétement

CEIl 60793-1-33:2001, Fibres optiques — Partie 1-33: Méthodes de mesure et procédures
d'essai — Résistance a la corrosion sous contrainte

CEIl 60793-1-34:2001, Fibres optiques — Partie 1-34: Méthodes de mesure et procédures
d'essai — Ondulation
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OPTICAL FIBRES -

Part 2-10: Product specifications —
Sectional specification for category A1 multimode fibres

1 Scope

This part of IEC 60793 is applicable to optical fibre types A1a, A1b, and A1d. These fibres are
used or can be incorporated in information transmission equipment and op ibre cables.

Three types of requirements apply to these fibres:
— general requirements, as defined in IEC 60793-2;

— specific requirements common to the category A1 mulfimode Xi covered in this
standard and which are given in clause 3;

— particular requirements applicable to individual fibre ic_applications, which

are defined in the normative family specification g

2 Normative references

b€ application of this document.
ndated references, the latest edition

. Measurement methods and test procedures —

. Measurement methods and test procedures —

. Measurement methods and test procedures —

IEC 60793-1-31:2007, Optical fibres — Part 1-31:
Tensile strength

Measurement methods and test procedures —

IEC 60793-1-32:2001, Optical fibres — Part 1-32: Measurement methods and test procedures —
Coating strippability

IEC 60793-1-33:2001, Optical fibres — Part 1-33: Measurement methods and test procedures —
Stress corrosion susceptibility

IEC 60793-1-34:2001, Optical fibres — Part 1-34: Measurement methods and test procedures —
Fibre curl
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CEIl 60793-1-40:2001, Fibres optiques
d'essai — Affaiblissement

Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures

CEl 60793-1-41:2001, Fibres optiques
d'essai — Largeur de bande

Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures

CEIl 60793-1-42:2001, Fibres optiques
d'essai — Dispersion chromatique

Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures

CEIl 60793-1-43:2001, Fibres optiques
d'essai — Ouverture numérique

Partie 1-43: Méthodes de mesure et procédures

CEl 60793-1-46:2001, Fibres optiques — Partie 1-46: Méthodes de
d'essai — Contréle des variations du facteur de transmission optique

procédures

CEIl 60793-1-47:2001, Fibres optiques — Partie 1-47: Méthog S {_procédures
d'essai — Pertes dues aux macrocourbures

CEI 60793-1-50:2001, Fibres optiques — Partie 1-50.—Mé
d'essai — Chaleur humide (essai continu)

e et procédures

CEIl 60793-1-51:2001, Fibres optique
d'essai — Chaleur seche

— Partj de mesure et procédures

CEIl 60793-1-52:2001, Fibres optique
d'essai — Variations de température

Méthodes de mesure et procédures

CEl 60793-1-53:2001,
d'essai — Immersion dan

. Méthodes de mesure et procédures

ément au paragraphe 4.2 de la CEl 60793-2.

confo

gaine de verr

Le terme «verre» se référe habituellement a des matériaux relatifs a des oxydes non
métalliques. La composition de certaines fibres peut étre tout verre, ou verre et composite
verre/polymére dur.

3.1 Prescriptions dimensionnelles

Les attributs dimensionnels et les méthodes de mesure applicables figurent dans le tableau 1.
Les prescriptions communes a toutes les fibres de catégorie A1 figurent dans le tableau 2.

Le tableau 3 énumeére les attributs additionnels qui doivent étre spécifiés par chaque spécifi-
cation de famille.

2 La future cinquiéme édition de la CEI 60793-2, actuellement a I'étude, portera le titre suivant: Fib [ =
Partie 2: Spécifications de produits: Généralités. Bap&ﬁeﬁ‘lents
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IEC 60793-1-40:2001, Optical fibres — Part 1-40: Measurement methods and test procedures —
Attenuation

IEC 60793-1-41:2001, Optical fibres — Part 1-41: Measurement methods and test procedures —
Bandwidth

IEC 60793-1-42:2001, Optical fibres — Part 1-42: Measurement methods and test procedures —
Chromatic dispersion

IEC 60793-1-43:2001, Optical fibres — Part 1-43: Measurement methods and test procedures —
Numerical aperture

IEC 60793-1-46:2001, Optical fibres — Part 1-46: Measurement methods s ocedures —
Monitoring of changes in optical transmittance

IEC 60793-1-47:2001, Optical fibres — Part 1-47:
Macrobending loss

IEC 60793-1-50:2001, Optical fibres — Part 1-50:
Damp heat (steady state)

IEC 60793-1-51:2001, Optical fibres — P,
Dry heat

rt 1-51; and test procedures —

IEC 60793-1-52:2001, Optical fibres —
Change of temperature

and test procedures —

IEC 60793-1-53:2001, Op
Water immersion

and test procedures —

The term “glass” usually refers to material consisting of non-metallic oxides. The composition
of some fibres may be all glass, or glass and glass/hard polymeric composites.

3.1 Dimensional requirements

Relevant dimensional attributes and measurement methods are given in table 1.
Requirements common to all fibres in category A1 are indicated in table 2.

Table 3 lists additional attributes that shall be specified by each family specification.

2 The future fifth edition of IEC 60793-2, currently under consideration, will bear the following title: Fibre
optics — Part 2: Product specifications — General 6ocuments
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Tableau 1 — Attributs dimensionnels et méthodes de mesure applicables

Attributs Méthodes de
mesure
Diameétre de la gaine CEI 60793-1-20
Diamétre du coeur CEI 60793-1-20
Non-circularité de la gaine CEI 60793-1-20
Non-circularité du coeur CEIl 60793-1-20
Erreur de concentricité entre le cceur et la gaine CEIl 60793-1-20
Diameétre du revétement primaire CEI 60793-1-21
Non-circularité du revétement primaire CEl 607(63-1)1\
Erreur de concentricité gaine-revétement primaire CI;\I{O%SM
Longueur de la fibre <E|\®7Q3-1 2

Tableau 2 — Prescriptions communes aux fihre

Attributs / /J.}\nit?e\ L\}utes

0,
Non-circularité du coeur )//o/\

Diamétre du revétement prlmalg\?«a{:ok{/\\ % ( pr‘v\) \/ 245+ 10

Diamétre de revétement prlmaero@‘i\ W 250 £ 15

Erreur de concentricité gaine- re\féfe_r\nent p\&\ pm <12,5

Longueur de la fl% \/km a

P Les limites \cis } revétement primaire sont plus

commuyngém i ables de télécommunications. Il existe d'autres
applis q |ut|||s t dautressdiameéjres de revétement primaire, plusieurs d'entre

eux sonLen
erance de revétement primaire (um)

400 + 40
500 = 50
700 = 100
900 + 100

Tableau 3 - ributs additionnels prescrits dans les spécifications de famille

Attributs

Diameétre de la gaine

Non-circularité de la gaine

Diamétre du coeur

Erreur de concentricité entre le cceur et la gaine

3.2 Prescriptions mécaniques

Les attributs mécaniques et les méthodes d’essai applicables figurent dans le tableau 4.

Les prescriptions communes a toutes les fibres de catégorie A1 figurent dans le tableau 5.
Documents
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Table 1 — Relevant dimensional attributes and measurement methods

Attributes Measurement
methods
Cladding diameter IEC 60793-1-20
Core diameter IEC 60793-1-20
Cladding non-circularity IEC 60793-1-20
Core non-circularity IEC 60793-1-20
Core-cladding concentricity error IEC 60793-1-20
Primary coating diameter IEC 60793-1-21
Primary coating non-circularity IEC 60(/93-1-
Primary coating-cladding concentricity error II;\(%SO\)'QW
Fibre length (Eé\s 93-N22 >

Table 2 — Requirements common to catego ibres

Attributes / Unit Limits
Core non-circularity \/)/ <6

Primary coating diameter - uncc{/\aq {\\ % ( r(n\) \/ 245+ 10

Primary coating diameter - colour\éx 250 + 15

Primary coating-cladding concentificity error pm <12,5

Fibre length \ \\ \/km a

a Length require ents\ﬁﬁ and shovuld t;e\eére d petween supplier and customer.

€ digmeter are most commonly used in
telecommunic¢ations . other applications which use other primary
coatir@ 3

Alternative iameters and tolerance(um):
400 £ 40

500 + 50

700 = 100
900 = 100

dditional attributes required in the family specifications

Attributes

Cladding diameter

Cladding non-circularity

Core diameter

Core-cladding concentricity error

3.2 Mechanical requirements

Relevant mechanical attributes and test methods are given in table 4.

Requirements common to all fibres in category A1 are in table 5.
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Tableau 4 — Attributs mécaniques et méthodes d’essai applicables
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60793-2-10 O CEI:2002

Attributs

Méthodes d’essai

Essais de sélection

CEI 60793-1-30

Résistance a la traction

CEI 60793-1-31

Dénudabilité du revétement primaire

CEI 60793-1-32

Résistance a la corrosion sous contrainte

CEIl 60793-1-33

Ondulation de la fibre

CEl 60793-1-34

(@N
Attributs Unité (limites "\
Niveau de contrainte d'essai GPa X_Q,G\}\a
Force de dénudage (moyenne) ° N \1 < Imtrks 5

Force de dénudage (créte) b

X i 300

. \ .
une contra te%nwron

. Pouy la relation

créte, qui sont
ifiées selon accord

p transmission et méthodes de mesure applicables

Attributs Méthodes de mesure

Aftaiblissement lihéique a CEl 60793-1-40

Largeuwnde modale @

CEI 60793-1-41

Ouverture numérique CEI 60793-1-43

Dispersion chromatique CEI 60793-1-42

Variation du facteur de transmission optique CEI 60793-1-46

Pertes dues aux macrocourbures CEI 60793-1-47

a Lors de la mesure de I'affaiblissement et de la largeur de bande modale, il convient

d'appliquer les conditions d'injection appropriées. Celles-ci peuvent différer de celles
qui sont prescrites dans les méthodes d'essai auxquelles on fait référence.
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