Ajouter le corrigendum ci-aprés au début de la présente publication.

Publication 800 de la CE1 1 E C Publication 800
(Premiére édition 1984) (First edition 1984)
Cibles chauffants de tension nominale Heating cables with a rated voltage of
300/500 V pour le chauffage des locaux et la 300/500 V for comfort heating and prevention
protection contre la formation de glace of ice formation
CORRIGENDUM

La présente spécification porte sur les méthodes d’essai de la Publication 540 qui ont été transférées
dans la Publication 811.

Par commodité pour le lecteur, le tableau suivant indique les correspondances entre les articles des
Publications 540, 811 et 885 de la CE I

A la fin de cette publication ajouter le tableau suivant :

Correspondance entre les articles des Publications 540, 811 et 885 de la CE

540 /\}u \ \ / 885

Titre de P'article \
d la Publication 540 * .
ans fa Fublication Article Paftie Scotion Article Partie

Essais de décharges partielles . . . . .. \/ - - 2
Mesure des épaisseurs et des diamétres . 4 1 8 -

3

Détermination des propriétés mécaniques

des mélanges pour enveloppes isolantes

etgaines . . ... ........... S
Méthodes de vieillissement thermique .
Essai de perte de masse deg enveloppes

isolantes et gaines de PYC\. . >
Essai de pression a tempé clevé

pour enveloppes isdla

PVC .

— N{ BN —
o0 o0 o0
| | 1

Essais a basse Aempe
loppes isola ct g
Essais de résistance 4

........ 11 1 3 8 -
Mesure
..... 12 4 1 10 -
Esgdi derédistaise 4 'ozope . . . . . . 13 2 8 -
Essaind 8¢ achayd . ... .. 14 2 9 -
Essai de Tési € minérale pour
les gaines ¢lastomeéres . . . . 15 2 1 10 -
Essais électriqués. gour les cables, les
conducteurs et les fils, pour une tension
inférieure ou égale a 450/750 vV . . . 16 - - - 1
Stabilité thermique des enveloppes iso-
lantes et des gaines de PVC . . . .. 17 3 2 9 -
Mesure dans le PE du taux de noir de
carbone et/ou des charges minérales . 18 4 1 11 -
Essais d’absorption d’eau . .. ... .. 19 1 3 9 -
Essai de rétraction . . ... ....... 20 1 3 10 -

* Publication 540: Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines des cdbles électriques rigides et
souples (mélanges élastoméres et thermoplastiques).
Publication 811: Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des cdbles élec-
triques.
Publication 885: Méthodes d’essais électriques pour les cables électriques.
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At the beginning of this publication add this corrigendum.
This specification refers to test methods in 1 E C Publication 540 which have been transferred to
1 E C Publication 811.

For the ease of the user the following table gives all corresponding clauses in I E C Publlcatzons
540, 811 and 885.

At the end of this publication add the following table :

Corresponding clauses in 1 E C Publications 540, 811 and 885 *

540 811 885
Heading of clause
in Publication 540 * .
Clause Part Section Clause Part
Partial discharge tests . . .. ... ... 3 - - - 2
Measurement of thicknesses and diam-
eters . . ... ... 4 1 1

)
I

Tests for determining the mechanical
properties of insulating and sheathing

compounds . .. ............ 5 1 -
Thermal ageing methods . . ... ... 6 1 2 -
Loss of mass test for PVC insulations and

sheaths . . ... ... ......... 7 2 8 -
Pressure test at high temperature for

PVC insulations and sheaths . . . .. 8 %\ 1 8 -
Tests at low temperature for PVC insu-
lations and sheaths . . ... ... .. 4 8 -
Tests for resistance of PVC in ions ) >
and sheaths to cracking . . . .. . 1 1 9 -
. ; '
. 1 1 3 8

pounds . ........... -
thermoplastic p6 : S 12 4 1 10 -
Ozone resistance - - 3 2 1 8 -
Hot set test,. . . 1 ) 2 1 9 -
A 15 2 1 10 -
P

' 16 - - - 1
17 3 2 9 -
18 1 11 -
19 1 3 9 -
20 1 3 10 -

M‘est Methods for Insulations and Sheaths of Electric Cables and Cords (Elastomeric and

Thermoplastic Compounds).
: Common Test Methods for Insulating and Sheathing Materials of Electric Cables.
Publication 885: Electrical Test Methods for Electric Cables.

Janvier 1988 ‘ January 1988

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60800 1984 COR11988


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60800-1984-cor1-1988
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60800-1984-cor1-1988

