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AVANT-PROPOS
Le présent amendement a été établi par le comité d’études 20 de la CEIl: Cables électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
20/397/FDIS 20/410/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.

Page de couverture, page de titre, page 4 et page 6

Modifier le titre principal comme suit:

Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des céables
électriques et optiques

Page 6
1 Domaine d’'application

Ajouter le texte suivant a la fin du premier alinéa:

...., et pour les applications offshore.

Page 8

8.1.2 Appareil

Supprimer le dernier alinéa et le remplacer par le texte suivant:

Sauf spécification contraire dans la norme particuliére au type de cable, un ventilateur tournant
est autorisé a l'intérieur de I'étuve lors de I'essai des mélanges caoutchouc. Pour tous les
autres mélanges, on ne doit pas utiliser de ventilateur a l'intérieur de I'étuve, et en cas de

contestation, les mélanges caoutchouc doivent également étre essayés dans une étuve congue
pour fonctionner sans ventilateur tournant a I'intérieur.
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OREWORD
This amendment has been prepared by IEC technical committee 20: Electric cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

20/397/FDIS 20/410/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;

¢ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
¢ amended.

Cover page, title page, page 5 and page 7

Amend the main title to read:

Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical
cables

Page 7
1 Scope

Add, to the end of the first paragraph, the following text:

..., and in offshore applications.

Page 9

8.1.2 Equipment

Delete the text of the final paragraph and insert the following new text:

Unless otherwise specified in the relevant cable specification a rotating fan inside the oven is
allowed when testing rubber compounds. For all other compounds a fan shall not be used

inside the oven, and in cases of dispute rubber compounds shall also be tested in an oven
which is designed to operate without a fan rotating inside it.
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8.1.3.1 Vieillissement des éprouvettes préparées, constituées de matériau isolant
sans d&me et de matériau de gainage

Supprimer le cinquiéme alinéa et le remplacer par le texte suivant:

Des échantillons de compositions chimiques nettement différentes ne doivent pas étre essayés
en méme temps dans la méme étuve.

8.1.3.2 Vieillissement des éprouvettes de conducteur isolé préparées
avec ame d'origine

Remplacer le texte du paragraphe existant par le nouveau paragraphe suivant:

a) Si, apres le vieillissement, I'dme et le séparateur éventuel peuvent étre enlevés sans endom-
mager l'isolant, on doit procéder comme suit: les éprouvettes de conducteur isolé, de
longueur suffisante, doivent étre prélevées, de préférence, au voisinage immédiat de celles
prélevées en vue des essais de traction sans vieillissement, conformément a 9.1.3 de
la CEI 60811-1-1. Elles doivent étre soumises au vieillissement décrit en 8.1.3.1, aprés
quoi I'ame doit étre retirée et la section des éprouvettes doit étre déterminée confor-
mément &4 9.1.4 b) de la CElI 60811-1-1. L'essai de traction doit ensuite étre effectué
conformément & 9.1.7 de la CEI 60811-1-1.

b) S'il n'est pas possible, aprés la procédure de vieillissement, d'enlever I'ame ou le séparateur

éventuel sans endommager l'isolant, les procédures appropriées de préparation et d'essai
doivent étre suivies comme indiqué dans le tableau 1.
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