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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refiéte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus aupres des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulietin de la CEl

® Annuaire de la CEIl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres

séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détail
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur demé
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEh

Les termes et définitions figurant dans la présente pdb
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Pour les syfnboles graphique
signes d'usage génér,
consultera:

— la CEl 27:
électro-techniq

— la CEl A

et pour les appareilsélectromédicaux,

- la CEl 878: “Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CE! 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a étabfi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin
e {EC Yearbook

arate chapters each dealing
Full details of the IEV will be

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

- 1EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

~ IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

- |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, |IEC 617
and/or |IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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Publications 811 de 1a CE| I E C Publications 811

(Premicres editions 1985) (First editions 1985)
Méthodes d’essais communes pour les maté- - Common test methods for insulating and
riaux d'isolation et de gainage des cibles sheathing materials of electric cables
electriques

CORRIGENDUM 1

Dans l'annexe A, article A2 des Publications 811-1-1, 811-1-2,811-1-3, 811-1-4, 811-3-1, 811-3-2
et l'annexe B. article B2 de la Publication 811-4-1, veuillez maodifier comme indiqué le tableau
suivant :

Correspondance entre les articles des Publications 540, 811 et 885 de la

z TR
Titre de Varticle N
dans la Publication 540 * . . < \ . .
Article P?ue\\% i Partie

Essais de décharges particlles . . . . ..
Mesure  des  épaisseurs ot des  dia-
métres** . .. ... ...,
Détermiration des propriétés mécaniques

des mélanges pour enveloppes isolantes

etgaines . . .. .. ..........
Méthodes de vieillissement thermique
Fssai de perte de masse

isolantes ot gaines de PVON,. . /. 2 8 -

pour envcloppes iok:
PVC .. ... ... N NN -\ 1 8 -

Essais 4 ba cmpé
loppes iso@r ol 4 8 -
Essats dc résistdng
isqls 1 9 -
11 1 3 8 -
12 4 1 10 -
13 2 i 8 -
14 2 | 9 -
hass . 15 2 1 10 -
Essais électriques pour les cables. les
conducteurs et les fils, pour unc tension
inferieurc ou égale a 450/750V . . . 16 - - - |
Stabilité¢ thermique des enveloppes iso-
lantes et des gaines de PVC . . . .. 17 3 2 9 -
Mcsure duns le PE du taux de noir de
carbone et/ou des charges minérales . 18 4 1 i -
Essais d'absorption deau . . . .. ... 19 ! 3 9 -
Essai de vétraction . . .. .. ... ... 20 l 3 10 -

* Publication 540: Méthodcs d cssais pour les enveloppes isolantes et les gaines des cables électriques rigides et
souples (mélanges ¢lastoméres et thermoplastiques).
Publication $85: Méthodes d’essais électriques pour les cibics ¢lectriques.

** Techaiquement ton identique.
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In Appendix A, Clause A2 of Publications 811-1-1,811-1-2,811-1-3, 811-1-4, 811-3-1, 811-3-2 and
Appendix B, Clause B2 of Publication 811-4-1, please amend as follows the table below :

Corresponding clauses in I E C Publications 540, 811 and 885 *

AN

Heading of clause
in Publication 540 *

Partial discharge tests . . . . ... ...
Measurement of thicknesses and diam-
eters** . . ... i
Tests for determining the mechanical
properties of insulating and sheathing
compounds . ... ...........
Thermal ageing methods
Loss of mass test for PVC insulations and
sheaths
Pressure test at high
PVC insulations and s

lations and sheath
Tests for -@
and sheaths to/cra

Method for deter

for voltages to and including
4507750 V
Thermal stability of PVC insulations and
sheaths
Carbon black and/or mineral filler con-
tent in PE
Water absorption tests
Shrinkage test

Clause Part < 1 n& Cla Part

3 - —\\) - 2

a4 G i 8 -

5 1 1 9 -

6 2 8 -

N S I
... 8 3 1 8 -
N 9 1 4 8 -
3 1 9 -

] 3 8 -

4 1 10 -

2 1 8 -

2 i 9 -

2 i 10 -

16 - - - i

17 3 2 9 -

18 4 1 11 -

19 i 3 9 -

20 i 3 10 -

* Publication 540: Test Methods for Insulations and Sheaths of Electric Cables and Cords (Elastomeric and
Thermoplastic Compounds).
Publication 885: Electrical Test Methods for Electric Cables.

** Technically not identical.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAIS COMMUNES POUR LES MATERIAUX
D’ISOLATION ET DE GAINAGE DES CABLES ELECTRIQUES

Premiére partie: Méthodes d’application générale

Section quatre — Essais a basse température

PREAMBULE

1) Lesdécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniy
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expripae
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréé

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CELe
regles nationales le texte de la recommandation
divergence entre la recommandation dela C
en termes clairs dans cette derniére.

eu gue tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
lcs onditions nationales le permettent. Toute

Q Q{e e d%S{(W Rapport de vote
/\ \W 20(BC)164

les\renssignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-

Pour de plus\amp
dessus.

CE sont citées dans la présente norme:

38 (1976): Cables, fils et cordons électriques: Méthodes d’essai pour isolants et gaines en polyéthy-
léne.
538A (1980): Premier complément: Méthodes supplémentaires d’essai des polyéthylénes utilisés
comme isolant et gaine de cibles électriques, fils et cordons utilisés dans I’équipement de
télécommunication et dans les dispositifs employant des techniques similaires.
540 (1982): Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines des cables électriques rigides
et souples (mélanges élastoméres et thermoplastiques).
811: Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage des cibles
électriques.
811-1-1: Premiére partie: Méthodes d’application générale. Section un — Mesure des épaisseurs et
des dimensions extérieures — Détermination des propriétés mécaniques. (En prépara-
tion.)

La norme compléte doit finalement remplacer les Publications 538 et 540 de la CEI. Pour permettre aux utilisateurs une
comparaison entre les articles et paragraphes correspondants dans les trois publications, un tableau de correspondance est donné dans
Pannexe A.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMON TEST METHODS FOR INSULATING AND SHEATHING
MATERIALS OF ELECTRIC CABLES

Part 1: Methods for general application

Section Four — Tests at low temperature

FOREWORD

on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they ape-asce

sense.
3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all Nationa itte€s should adopt the text of

the IEC recommendation for their national rules in so far as nationgl cond i it\Any divergence between the IEC

recommendation and the corresponding national rules’should, as/fay i cated in the latter.

This standard has been prepdre i mmittee No. 20: Electric Cables.

The text of this standard[is based o

t}f&
C \ Six b?}nﬁ R\ﬁl\ > Report on Voting

%{Ql 54 > 20(CO)164

Further information can be\fou Meport on Voting indicated in the table above.

The following jcar qted in’this standard:

* Electric Cables, Wires and Cords: Methods of Test for Polyethylene Insulation and
Sheath.

: First Supplement: Additional Methods of Test for Polyethylene Insulation and Sheath of
Electric Cables, Wires and Cords Used in Telecommunication Equipment and in Devices
Employing Similar Techniques.

540 (1982): Test Methods for Insulations and Sheaths of Electric Cables and Cords (Elastomeric and

Thermoplastic Compounds).
811: Common Test Methods for Insulating and Sheathing Materials of Electric Cables.

Publications

811-1-1: Part 1: Methods for General Application. Section One — Measurements of Thickness and
Overall Dimensions — Tests for Determining the Mechanical Properties. (In prepara-
tion.)

The complete standard will eventually replace IEC Publications 538 and 540. To enable users to compare the relevant clauses in all
three publications, a table of cross-references is given in Appendix A.
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METHODES D’ESSAIS COMMUNES POUR LES MATERIAUX
D’ISOLATION ET DE GAINAGE DES CABLES ELECTRIQUES

Premiere partie: Méthodes d’application générales

SECTION QUATRE — ESSAIS A BASSE TEMPERATURE

1. Domaine d’application

cations, y compris les cdbles utilisés a bord des navires.

Cette section quatre de la premiére partie donne les mét
s’appliquent aux mélanges PVC et PE.
2. Valeurs prescrites pour les essais

Les prescriptions complétes des essais (conditi essais, e e températures, durées, etc.)
et les résultats a4 obtenir ne figure da : . Elles figurent, en principe, dans les

3. Application

Les valeurs de iti en ot fes parameétres d’essais qui sont indiqués correspondent aux
mélanges d’isqg i
couran

cllement des méthodes relatives aux essais de type. Pour certains essais,
tes existent entre les conditions dans lesquelles sont conduits les essais de

5. Préconditionnement
Tous les essais doivent étre exécutés plus de 16 h aprés extrusion ou la vulcanisation (ou la
réticulation), s’il y a lieu, des mélanges d’isolation et de gainage.
6. Température d’essai _
Les essais doivent étre effectués a la température spécifiée dans la norme particuliére a chaque
type de cable.
7. Valeur médiane

Plusieurs résultats d’essais étant obtenus et classés par valeurs croissantes ou décroissantes, la
valeur médiane est la valeur du milieu de la série si le nombre de valeurs disponibles est impair, et la
moyenne arithmétique des deux valeurs centrales dans la série si le nombre est pair.
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