NORME INTERNATIONALE CEI
INTERNATIONAL STANDARD TEC

329

Premiére édition
First edition

Commission Electrotechnique internationale 1988

International Electrotechnical Commission

_ MemayHapoaHaa QnektpoTexHnyeckan Homuccua

Méthodes d’essai pour évaluer I'allumabili
des matériaux isolants électriques solyd
soumis a des sources de chaleur consti
chauffés électriquement

Methods of test@
of the ignitabili
when exposed-t

pctrical insulating materials
heated wire sources

Dagyments
Dp®29ern98Baring Hub

Full document details: IEC 60829 1988


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60829-1988
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60829-1988

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CE I et en consultant
les documents ci-dessous:

Bulletin de la CEI
Annuaire de la CEI

Catalogue des publications de la CE1

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général étant publié sépa-
réement. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus s
demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publica
ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés a
de cette publication.

Symboles graphiques et littéra

Pour les symboles graphi

d’usage général approuvés p
— la Publication

électrotechnique;

Publications de 1a € EA établies par le méme

Comité d’Etudes
L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la

couverture, qui énumeére les publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of I EC publications is kept under con-
stant review by the 1 EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

I EC Bulletin

IEC Yearbook

Catalogue of IEC P NS
Published yearly

booklet. Fulkdetails\af the IEV will be supplied on request.

he tefms)and definitions contained in the present publication
egither/been taken from the IEV or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the I EC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;
— IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists
1 EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D'ESSA! POUR EVALUER L'ALLUMABILITE
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES SOLIDES
SOUMIS A DES SOURCES DE CHALEUR
CONSTITUEES DE FILS CHAUFFES ELECTRIQUEMENT

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a CEl en ce qui jons techniques,
préparés _par des Comités d'Etudes ol sont représenmtés\tous S Bs” nationaux s'inté-
ressant 3 ces questions, expr1ment dans la plusgrande mesure possible un accord inter-
national sur les sujets examinés, '

2) Ces décisions constituent des recommandatiopss internatie et sont agréées comme telles
par les Comités nationaux.

3) Dans 1e but d'encourager 1! un1f1cat1on a CEl exprime le voeu que tous les

3 : 3 e texte de la recommandation de
la CEl, dans 1la mesure ol lés condi€ions i eNpermettent., Toute divergence entre
la recommandat1on de 1a CEIl e ationa e cor espondante doit, dans la mesure du

4) La CE! n'a fixé aucune procédure concenrga

sa responsabilitd n'est _pas enguad

ie par le Sous-Comité 15A: Essais de courte
15 de la CEl: Matériaux isolants.

arquage comme indication d'approbation et
est déclaré qu'un matériel est conforme &

La pr
durée, du £

Le tex est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

15A(BC)49 15A(BC)51

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute
information sur le vote ayant abouti a |'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:

Publications n®S 212 (1971): Conditions normales & observer avant et pendant les essais de
~ matériaux isolants électriques solides.

695-2-1 (1980): Essais relatifs aux risques du feu, Deuxiéme partie: Méthodes
) d'essai - Essai au fil incandescent et guide.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF TEST FOR THE DETERMINATION
OF THE IGNITABILITY OF SOLID ELECTRICAL INSULATING MATERIALS
WHEN EXPOSED TO ELECTRICALLY HEATED WIRE SOURCES

FOREWORD

1) The formal decxs1ons or agreements of the- IEC on technxca] mat ers,

2) They have the form of recommendations for internatioral use\a
National Committees in that sense.

3) In order to promote international
National Committees should adopt the Xte T ndatjon for their national
rules in so far as national conditQ i ifefgence between the IEC
recommendation and the corresponding nati ar as possible, be clearly
indicated in the latter.

4} The IEC has not laid down any procedyre concerh marking as an. indication of approval

recommendations.

This standar@
Tests, of |IEC Techy

The text of this

by Sub-Committee 15A: Short-time
15: Insulating materials.

Six\Months' Rule .} Report on Voting

15A(C0)49 15A(C0)51

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are quotéd in this standard:

Publication Nos. 212 (1971): Standard conditions for use prior to and during the testing of
. solid electrical insulating materials.

695-2-1 (1980): Fire hazard testing, Part 2: Test methods - Glow-wire test and
guidance.
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METHODES D'ESSAI POUR EVALUER L'ALLUMABILITE
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES SOLIDES
SOUMIS A DES SOURCES DE CHALEUR
CONSTITUEES DE FILS CHAUFFES ELECTRIQUEMENT

1. Domaine d'application

Les méthodes d'essai de la présente norme sont applicables aux
matériaux isolants électriques solides et sont destihéesn\a fournir une
indication sur leur allumabilité lorsqu'ils sont e ontact\avec un fil
chauffé par du courant électrique servant de sours

S

des différents matériaux en mesurant la temera e \(m yde A) ou le
temps (méthode B) nécessaires pour |'a Rag rouvettes Iors de
'application de la source d'allumage.

comportement au feu
dimensions du systeme
chaleur aux parties
dément ['allumabilité
utilisés. D’autre part,

puisque les
la transmission de la

influencent profon-
ants électriques qui sont
ne sont pas valables pour la
et du risque d'incendie des

sure de la facilité avec laquelle une éprou-
e sous l'influence d'une source externe de
ifiée en déterminant l'apport de chaleur et le

Le critére significatif de la méthode A est la détermination de la
température minimale provoquant 'allumage de |'éprouvette. Cette
température est mesurée dans le nez du fl' incandescent servant de
source d'allumage.

Le critere significatif de la méthode B est la détermination du temps,
mesuré en secondes, nécessaire a l|'allumage d'une éprouvette par un
fil enroulé sur |'éprouvette et chauffé par un courant électrique
correspondant & une puissance de densité linéique spécifiée.

Ainsi, les températures et les temps mesurés dépendent des condi-
tions spécifiques des méthodes d'essai. D'autres essais et d'autres
sources d'allumage peuvent donner des résultats différents en ce qui
concerne l'allumabilité de matériaux en essai.
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