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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

o Bulletin de la CEI
¢ Annuaire de la CEI

o Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général étant publié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication
ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés auR
de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

— la Publication 27 de la CEI: Sy
¢lectrotechnique

r la Publication 617 de l@'

schémas.

Publications de la
Comité d’Etudes

L’atteniion du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les publications de la CEI préparées par le Comité
d’Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant
review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current
technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions
and amendment sheets may be obtained from IEC National Com-
mittees and from the following IEC sources:

¢ JEC Bulletin
o IEC Yearbook

o Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology

Graphicab and letter symbols

graphical symbols, and letter symbols and signs approved by
EC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical tech-
nology;

— IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have
either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover,
which lists IEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAI DES FILS DE BOBINAGE

Sixi¢me partie: Propriétés thermiques

PREAMBULE

sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment,
accord international sur les sujets examinés.

leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CE I/dans la
Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la régle rfationalecorrespondante doji, dans Ia mesure.du possible, étre

: Généralités (Publication
851-1dela CEI).
La publication 85} d¢ la ublication 251 dela CE L.

Articles nouv@u odifi

Paragraphe 3. i
aragrap \Rég{d/e?Six Mois Rapport de vote
x 55(BC)226 55(BC)239
Artic Régle des Six Mois Rapport de vote
55(BC)203 55(BC)212
Paragraphe 7.2:
Régle des Six Mois Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote
55(BC)116 55(BC)134 55(BC)177 55(BC)186

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans
les tableaux ci-dessus.

Les publications suivantes de la C E I sont citées dans la présente norme:

Publications n° 172 (1981): Méthode d’essai pour la détermination de I'indice de température des fils de bobinage
émaillés.
851-3 (1985): Méthodes d’essai des fils de bobinage, Troisiéme partie: Propriétes meécaniques.
851-5 (1985): Cinquiéme partie: Propriétés électriques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF TEST FOR WINDING WIRES
Part 6: Thermal properties

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Gommittegs oh which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible,an\international consensus
of opinion on the subjects dealt with.

sense.

1E C Publication 851 super d

Modified or new zzerv@

Sub-clause 3.1: ] .
Six Months? Rul Report on Voting

\S\{C(}ﬁ% 55(C0)239

N

Clause 5: TestS: \ij{Months’ Rule Report on Voting

55(C0003 55(C0)212

Sub-clause 7.2:
Six Months’ Rule Report on Voting Two Months’ Procedure Report on Voting
55(CO)116 55(C0O)134 55(CO)177 ‘ 55(C0O)186

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The following I E C publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 172 (1981): Test Procedure for the Determination of the Temperature Index of Enamelled Winding
Wires.
851-3 (1985): Methods of Test for Winding Wires, Part 3: Mechanical Properties.
851-5 (1985): Part 5: Electrical Properties.
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