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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte i'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de ia CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la li

dessous:
o «Site web» de la CEI*

s« Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mjs.a jour régulié
(Catalogue en ligne)*

¢ Bulletin de la CEl
Disponible a la fois au xgite
comme périodigue imprinYé

Terminologie, sy
et littéraux

lecteur consultera Ja CEIN60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotevhnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques ulilisables le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE!l 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Informatio
the publi

under consideration and
undertaken by the technical
prepared this publication, as well

atalogue of IEC publications
ublished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Builetin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letfer symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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Publication 893-3-6 de la CEI IEC Publication 893-3-6

(Premiére édition - 1993) (First edition - 1993)
Spécification pour les stratifiés industriels rigi- Specification for industrial rigid laminated
des en planches a base de résines thermo- sheets based on thermosetting resins for
durcissables a usages électriques electrical purposes
Partie 3: Part 3:

Spécifications pour matériaux particuliers — Specifications for individual materials —

Feuille 6: Prescriptions pour les stratifiés rigides en plan- Sheet 6: Requirements for rigid laminated sheets based
ches a base de résine silicone on silicone resins

CORRIGENDUM 1

Page 14

Tableau 5

Au point 9, dans la deuxiéme colonne
(Propriété), au lieu de

Rigidité diélectrique ...
lire

Tension de claquage ,« Breakdown voltage ...

In the third column (Test method in
IEC 893-2, subclause), item 9, instead of

Dans la troisieme colp

de la CEIl 893-2, pa
lieu de

6.1.2 6.1.2

lire read

6.1.3

Septembre 1995 September 1995
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Publication 60893-3-6 de la CEl IEC Publication 60893-3-6

(Premiére édition — 1993) (First edition — 1993)
Spécification pour les stratifiés industriels Specification for industrial rigid laminated
rigides en planches a base de résines sheets based on thermosetting resins for
thermodurcissables & usages électriques — electrical purposes —
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers — Part 3: Specifications for individual materials —
Feuille 6: Prescriptions pour les stratifiés rigides en Sheet 6: Requirements for rigid laminated sheets
planches a base de résine silicone based on silicone resins

CORRIGENDUM 2

Page 14

Tableau 5

Aux points 10a, 10b, 1la et 11b ajouter
des parenthéses aux valeurs des colonnes
7 et 8.

lla and 11b add
given in columns 7

Décembre 1997 December 1997
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION POUR LES S'I:RATIFIES INDUSTRIELS RIGIDES
EN PLANCHES A BASE DE RESINES THERMODURCISSABLES
A USAGES ELECTRIQUES

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers -
Feuille 6: Prescriptions pour les stratifiés rigides en planches
a base de résine silicone

AVANT-PROPOS

1) La CE! (Commission Electrotechnique Internationale) est une {organi

national mtéressé par le sujet traité peut participer.
non gouvernementales, en liaison avec la CE fux travaux. La CEl collabore

selon des conditions fixées par

2) Les décisions ou accords officiels deNa CE i erne leg questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représenté smités nationauX s'intéressant a ces questions, expriment

dans la plus grande mesure possibl¢ i ional sur les sujets examinés.
3) Ces décisions constjt andations \intagnationales publiées sous forme de normes, de
rapports technique et ag slles par les Comités nationaux

4) 3 3 "upifi i ternatinale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent
a appliquer de fago i a mesure possible, les Normes internationales de la CEl

dans leurs\nor 8s. Toute divergence entre la norme de la CE! et la norme
national’ i

§) La CEI na

Le texte-de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

15C(BC)268 15C(BC)2317

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR INDUSTRIAL RIGID LAMINATED SHEETS
BASED ON THERMOSETTING RESINS
FOR ELECTRICAL PURPOSES

Part 3: Specifications for individual materials —
Sheet 6: Requirements for rigid laminated sheets
based on silicone resins

FOREWORD

divergence be
indicated in the 1a

Six Months® Rule Report on Voting

15C(C0O)268 15¢(C0)317

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La présente Norme internationale fait partie d’'une série traitant des stratifiés industriels
rigides en planches 2 base de résines thermodurcissables & usages électriques.

Pour autant que les considérations techniques le permettent, cette norme reprend une
identification des stratifiés similaire & celle de I'lSO 1642.

Cette série comporte trois parties:

- Partie 1: Définitions, désignations et prescriptions générales (CEl 893-1).
- Partie 2: Méthodes d’essai (CEl 893-2).
- Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers (CEl 893

La présente norme comprend une des feuilles qui composent

Feuille 6: Prescriptions pour les stratifiés rigides en pla ) ne silicone.
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