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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROLYTE POUR ELEMENTS OUVERTS AU NICKEL-CADMIUM

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager 1'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs régles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre 1la
recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 21A: Accumulateurs
alcalins, du Comité d'Etudes n°® 21 de la CEl: Accumulateurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote
21A(BC)58 21A(BC)64

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti & |'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROLYTE FOR VENTED NICKEL-CADMIUM CELLS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly

as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by Sub-Committee 21A: Alkaline secon-
dary cells and batteries, of IEC Technical Committee No. 21: Secondary
cells and batteries.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting
21A(C0)58 21A(C0)64

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.
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ELECTROLYTE POUR ELEMENTS OUVERTS AU NICKEL-CADMIUM

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux électrolytes et a leurs constituants
pour utilisation dans les eléments ouverts au nickel-cadmium.

Ces électrolytes sont destinés:
- au remplissage des éléments livrés vides,
- au renouvellement de l'électrolyte si nécessaire,

- a la remise a niveau de |'électrolyte avec de l'eau

dans la mesure olu il n'existe aucune instruction particuliére du
fabricant.
2. Objet

L'objet de la présente norme est de définir la composition, la pureté
et les propriétés des électrolytes et de leurs constituants pour
utilisation dans les éléments ouverts au nickel-cadmium, ainsi que les
spécifications de ces électrolytes, dans la mesure ou il n'existe aucune
instruction particuliere du fabricant.

3. Définitions

Les définitions suivantes sont applicables dans le cadre de cette
norme.

3.1 Classement des impuretés
Les impuretés sont classées en fonction de leur influence sur la
durée de vie et les caractéristiques des éléments dans la mesure ou les
valeurs données dans les tableaux suivants sont dépassées.
- Critique: impureté qui a un effet nuisible sur le fonctionnement
et les caractéristiques de performance des éléments et
qui conduit a leur dégradation irréversible;

- Majeure: impureté qui réduit les caractéristiques de performance
et/ou la durée de vie des éléments;

- Mineure: impureté sans effet sur les caractéristiques de perfor-
mance et/ou la durée de vie des éléments.
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