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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DETERMINATION DES CHALEURS ET TEMPERATURES
DE FUSION ET DE CRISTALLISATION
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES
PAR EXPLORATION CALORIMETRIQUE COMPARATIVE

AVANT-PROPOS

2) Ces décisions constituent des recommandations internationa
Comités nationaux.

4 CEIl, dans la mesure ou les

conditions nationales le permettent. ive 8 amandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dars la indiquée en termes clairs dans cette
derniére

La présente Norme international rfe Sous-Comité 15A: Essais de courte

Rapport de vote

\44\(30)59

15A(BC)62

Le rapportx indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I"approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DETERMINATION OF HEATS AND TEMPERATURES
OF MELTING AND CRYSTALLIZATION
OF ELECTRICAL INSULATING MATERIALS
BY DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY

FOREWORD

should adopt the text of the IEC recommendation for their n
permit. Any divergence between the IEC recom

i
ng materialg.

of IEC Technical Committeg No\ 15" ati

\&DI\S\/\V Report on Voting
\15%00 15A(CO)62

Full informatiot

Report indicated in.the above table.
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DETERMINATION DES CHALEURS ET TEMPERATURES
DE FUSION ET DE CRISTALLISATION
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES
PAR EXPLORATION CALORIMETRIQUE COMPARATIVE

1 Domaine d’application

1.1 La présente méthode traite de la détermination des chaleurs et te
fusion et de cristallisation des matériaux isolants éle
calorimétrique comparative.

pératures de
exploration

1.2 La plage caractéristique des températures d'ess °C a +500 °C.

La plage de température peut étre élargie en fonction de’s

1.3 La méthode d’essai s’applique généralemé
dont le comportement endothermique et exothe

rmiquement stables
ent défini.

2 Deéfinitions

matériau de référence en fonction de la
des essais thermiques programmés en

“éprouvette” dan
température, al

température
NOTE - @ g < i dg “chaleur”, de “chaleur de fusion” et de “chaleur de cristallisation”
utilisés tout a g 8,/°s espectivement considérés comme équivalents aux expressions

“enthalpie”

nation des modifications d’enthalpie, qui accompagnent les changements d'état de
premier ordre des matériaux.

3.2  Cet essai est utile pour le contréle de qualité, pour I'approbation de spécifications
et la recherche.

4 Méthode d’essai

La méthode utilisée consiste & chauffer (ou refroidir) I'éprouvette en la soumettant 3 des
variations de température et a une atmosphére ambiante programmées, jusqu’a obtention
de la fusion ou de la cristallisation. La différence des débits de chaleur constatée entre
I'éprouvette et le matériau de référence, due aux échanges d’énergie au sein des maté-
riaux, est contrdlée en permanence et enregistrée comme une fonction de la température.
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