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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CABLES D’EQUIPEMENT PORTABLE DE MISE A LA TERRE
ET DE COURT-CIRCUIT

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CE! en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comités nationauy’s'intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur leg sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationa

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEl éxprime

nationale correspondante doit, dé
derniére.

4) La CEl n’

La présen
tension,

Le texte d 3 des documents suivants:

Dis Rapport de vote

20B(BC)120 20B(BC)130

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CABLES FOR PORTABLE EARTHING AND
SHORT-CIRCUITING EQUIPMENT

FOREWORD

2) They have the form of recommendations for international use and
Committees in that sense.

should adopt the text of the IEC recommendation for their
permit. Any divergence between the IEC reconir 0
far as possible, be clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure ¢
responsibility when an item of equipment is de

This International n
cables, of IEC Te

The text of this stand

\> DIs Report on Voting

208(CO)120 20B(C0)130

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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CABLES D’EQUIPEMENT PORTABLE DE MISE A LA TERRE
ET DE COURT-CIRCUIT

SECTION 1: PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Domaine d’application

La présente Norme internationale s’applique aux cables souples revétus de caoutchouc
d’éthyléne propyléne (EPR) ou de polychlorure de vinyle (PVC) destinés aux équipements
portables de mise a la terre et de court-circuit.

Il n'est indiqué aucune valeur de tension assignée pour ce type ables p lsqu 'ils sont
prévus exclusivement pour des équipements de mise a la terre e

Les modéles particuliers de cables et leurs désignations son

pécifiés\da
S\
de cette norme.

s la section 2

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contjengent” ¢ dispasitions qui, par suite de la

internationale. Au moment de Ia blice gditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet 3 i arties prenantes des accords fondés
sur la présente Norme internati nhinvitées & rechercher la possibilité d’appliquer
les éditions les plus pé atifs indiqués ci-apres. Les membres de
la CEl et de I'ISO p es internationales en vigueur.

CEl 227-1: , urs\et cdbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale : 3 4 50 ¥ '

CEl 227-2: g gt cables isolés au polychlorure de vinyle, de tension
nominale & aleg a450/750 V - Deuxiome partie: Méthodes d'essais

CEl 2 teurs el cdbles isolés au caoutchouc, de tension nominale au
pl 50/7 0 V - Deuxiéme partie: Méthodes d’essais.

CEl 5023983, Cébles de transport d'énergie isolés par diélectriques massifs extrudés
pour des tensions assignées de 1 kV a 30 kV.

CEIl 719: 1981, Calcul des valeurs minimales et maximales des dimensions extérieures
moyennes des conducteurs et cables a ames circulaires en cuivre et de tension nominale
au plus égale a 450/750 V.

CEl 811-1-1: 1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des c&bles électriques - Premiére partie: Méthodes d’application générale -
Section un: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures - Détermination des
propriétés mécaniques.

CEl 811-1-2: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d'isolation et de
gainage des cables électriques - Premiére partie: Méthodes d’application générale -
Section deux: Méthodes de vieillissement thermique.
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