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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a des questions a {’étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

o «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis & jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

+ Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI* et
comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some [|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

o |EC web site*

» Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

« |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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Publication 1302 de la CElI
(Premi re dition - 1995)

Mat riaux isolants lectriques —
M thode d' valuation de lar sistance
au cheminement et I' rosion —
Essai au volant rotatif immersion

Lors de la r union du SC 15B en juin 1995, il
a t mis en vidence qu'une grave erreur
technique avait t commise lors de la
pr paration du projet de norme internationale
et que le corrigendum suivant devait ftre
publi .

IEC Publication 1302
(First edition - 1995)

Electrical insulating materials —
Method to evaluate the resistance
to tracking and erosion —
Rotating wheel dip test

During the meeting of SC 15B in June 1995,
a serious technical error, that had been made
when the draft international standard was
prepared, came fto light It was decided to
publish the present corrigendum.

CORRIGENDUM 1

Page 6
1 Domaine d application et objet

Veuillez remplacer la premi re phrase exis-
fante du quatri me alin a par la nouvelle
phrase suivante:

Les conditions de test d crites dans cette
norme internationale conduisent des
temps de d faillance plus longs que ceux
obtenus par d’autres tests au cheminement
et I' rosion.

Septembre 1995

Page 7
1 Scope and object

Replace the existing first sentence of the
fourth paragraph by the following:

The test conditions described in this
international standard lead to longer failure
times than obtained from other tracking and
erosion tests.

September 1995
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES -

Méthode d’évaluation de la résistance
au cheminement et a I’érosion -
Essai au volant rotatif a immersion

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CE!). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaiscn avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 1302 a été établie par le sous-comité 15B: Essais
d’endurance, du comité d’études 15 de la CEl: Matériaux isolants.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

15B(BC)92 15B/162/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement 3 titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL INSULATING MATERIALS -

Method to evaluate the resistance to tracking
and erosion — Rotating wheel dip test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the |EC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1302 has been prepared by sub-committee 15B: Endurance
tests, of IEC technical committee 15: Insulating materials.

The text of this standard is based on the following documents:

Dis Report on voting

15B(C0O)92 15B/162/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES -

Méthode d’évaluation de la résistance
au cheminement et a ’érosion —
Essai au volant rotatif 8 immersion

1 Domaline d’application et objet

La présente Norme internationale décrit une méthode d’essai pour comparer les perfor-
mances des matériaux isolants, s’ils sont exposés de fagon intermittente & un contaminant
liquide et & la contrainte d'un arc électrique appliqué en surface. |l convient de noter que
I'essai a été mis au point pour permettre de comparer la résistance au cheminement et a
rérosion de matériaux appartenant a une seule famille spécifique, et qu'il se peut que les
comparaisons entre résultats dans différentes familles ne soient pas entiérement valables.

L’appareillage utilise un volant rotatif sur lequel on place a sa périphérie des éprouvettes
normalisées’), en forme de barre ou de tube et équipées a chaque extrémité d’'électrodes.
Placé de fagon a faire un angle peu important avec I'horizontale, le volant est mis
lentement en rotation de telle maniére que les éprouvettes soient trempées puis retirées
plusieurs fois dans une solution d’eau salée {contaminant) spécifiée.

Aprés leur retrait, on laisse s'écouler ou s'égoutter la solution située a la surface des
éprouvettes, peu de temps avant d'appliquer une tension spécifiée. La tension provoque
des décharges électriques (arcs faibles, scintillations) sur les parties séches qui se
développent & la surface des éprouvettes. Ces décharges peuvent provoquer une dégra-
dation progressive de la surface, jusqu'a ce qu’un contournement se produise, ou que le
courant de fuite dépasse une valeur spécifiée?. L'instant correspondant au contournement
ou au dépassement du courant de fuite spécifié, ainsi que 'observation de la nature et de
la sévérité des dégradations, sont les critéres utilisés pour comparer les matériaux.

Les conditions d’essai sont telles que les matériaux adaptés a une utilisation extérieure
sont dégradés aprés quelques milliers d’heures. La CEl 112 et ia CEIl 587 (voir annexe B)
décrivent des essais de durée inférieure, sur des éprouvettes plus petites. Eiles sont
destinées a établir I'aptitude des matériaux a supporter des contraintes électriques quand
ils sont exposés a des contaminations par liquide appliquées sur une surface. Ces essais
peuvent classer les matériaux différemment que les essais de plus longue durée. On
utilise également les essais de brouillard salin (non encore normalisés par la CEl). De tels
essais permettent de comparer des matériaux dans la forme qu’ils auront quand ils seront
en service. Les résultats des essais dépendent & la fois des matériaux utilisés et de la
conception des éprouvettes. De tels essais peuvent également évaluer différemment des
matériaux.

1) Des formes d'éprouvette, des dimensions et des espacements d'électrodes différents peuvent étre
nécessaires pour des cas particuliers. Il convient que les résultats sur de telles éprouvettes non
normalisées soient uniquement utilisés a des fins de comparaison entre éprouvettes similaires.

2) Afin d'obtenir une accélération suffisante du processus de dégradation, les conditions d'essai décrites

dans la présente norme sont telles qu'elles provoquent des décharges de surface sur tous les matériaux

isolants. Dans des conditions moins sévéres, les matériaux montrent des aptitudes différentes a résister a

des décharges de surface. La détermination de ces aptitudes serait d'une utilité pratique considérable,

mais a ce jour aucun essai normalisé dans ce but n'existe.
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