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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TRAVAUX SOUS TENSION — VETEMENTS DE PROTECTION
CONTRE LES DANGERS THERMIQUES D’UN ARC ELECTRIQUE -

Partie 1-2: Méthodes d’essai —
Méthode 2: Détermination de la classe de protection
contre I’arc de matériaux et de vétements au moyen d’un arc
dirigé et contraint (enceinte d’essai)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Cory

internationales, des Spécifications techniques, des Rapports tech '
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés “Publication(s

a ses administrateurs employés auxiliaires ou

découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée gur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61482-1-2 a été établie par le comité d’études 78 de la CEl:
Travaux sous tension.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

78/657/CDV 78/687/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIVE WORKING - PROTECTIVE CLOTHING
AGAINST THE THERMAL HAZARDS OF AN ELECTRIC ARC -

Part 1-2: Test methods -
Method 2: Determination of arc protection class of material
and clothing by using a constrained and directed arc (box test)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatiq
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in the>e
this end and in addition to other activities, IEC publishes International\Standatds
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and e 2 &
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committées; \Nati ommittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory N ' rnmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate i is™p ioQ. collaborates closely
with the International Organization for Standardization (I i onditions determined by
agreement between the two organizations.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end us

SI e Yor the way in which they are used or for any

4) In order to promote internati C Nationgl 2ommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maxi ble N i i i icati . i

the latter.

5) IEC provides
equipment dec

indispensablefor the dorrect application of this publication.

9) Attention is drawnNo the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61482-1-2 has been prepared by IEC technical committee 78: Live
working.

The text of this standard is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
78/657/CDV 78/687/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61482, présentées sous le titre général Travaux
sous tension — Vétements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique,
peut étre consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
D
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61482 series, under the general title Live working — Protective
clothing against the thermal hazards of an electric arc, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
S
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TRAVAUX SOUS TENSION — VETEMENTS DE PROTECTION
CONTRE LES DANGERS THERMIQUES D’UN ARC ELECTRIQUE -

Partie 1-2: Méthodes d’essai —
Méthode 2: Détermination de la classe de protection
contre I’arc de matériaux et de vétements au moyen d’un arc
dirigé et contraint (enceinte d’essai)

1 Domaine d’application

tension est utilisé pour classer les matériaux et les véte
contre I'arc définies.

protection thermique contre I'arc est satisfaite da ifi définies. Deux classes de
protection sont soumises aux essais{La g et la classe de protection 2
sont des exigences de sécurité traitant\des\(ise Wi els dus aux arcs électriques

sur défaut.

NOTE 1 |l peut y avoir des risques plus éleyés ient qu’une analyse des risques clarifie le
risque réel.

Les méthodes d’essai s a mesurer la valeur de performance thermique
de l'arc (ATPV; en anglaj 9 3 mance Value). Les méthodes déterminant la

prescrites dans la CEI 61482-1-1.

La présente norme avec lesquels il est possible d’évaluer les matériaux et
les vétements de protection emse ba ant sur l'utilisation d’un arc électrique dirigé et contraint
dans des condlt Qns\ de_ lak > définies (enceinte d’essai). Un scénario pratique est
choisi ' d’essai et les conditions d’essai, ainsi que les parameétres

Pour les essais; praocédure basse tension est utilisée. Les essais peuvent étre effectués
au choix selon~deux olasses d’essai fixes, choisies par la quantité de courant de court-circuit
présumeé:

Classe 1 4 KA;

Classe 2 7 KA.

La durée de l'arc est définie a 500 ms dans les deux classes d’essais.

NOTE 2 Ces conditions représentent par exemple les conditions d’environnement a basse tension durant un
défaut électrique.

Les matériaux et les vétements seront soumis aux essais selon deux méthodes: la méthode
de I'enceinte d’essai pour les matériaux et la méthode de I'enceinte d’essai pour les articles
d’habillement.

1) La CEI61482-1 Ed.1 est actuellement en cours de révision. La prochaine édition se umeérote
CEI 61482-1-1. Doetitients
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LIVE WORKING - PROTECTIVE CLOTHING
AGAINST THE THERMAL HAZARDS OF AN ELECTRIC ARC -

Part 1-2: Test methods -

Method 2: Determination of arc protection class of material
and clothing by using a constrained and directed arc (box test)

1 Scope

The test methods specified in this document are aimed 4 i decision whether arc
thermal protection is met under defined conditions« , i asses are tested.
Protection class 1 and protection class 2 are sg v ents \covering actual risk
potentials due to electric fault arcs.

NOTE 1 In practice there can be higher risks,/A

For the tests a lo
fixed test classes, §86

NOTE 2 These conditions\represent e.g. low voltage environmental conditions during an electric fault.

Materials and clothing will be tested with two methods: the material box test method and the
garment box test method.

1) |EC 61482-1, Ed.1 (2002) is currently under revision. The next edition will be numbered 15C susDocuments
Document Sharing Hub
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La méthode de I’enceinte d’essai pour les matériaux est utilisée pour mesurer et trouver une
réponse des matériaux a une exposition a I'arc lors de I’essai en une configuration plane. Une
mesure quantitative de la performance thermique a I'arc est effectuée au moyen de I’'énergie
transmise a travers le matériau.

La méthode de I’'enceinte d’essai pour les articles d’habillement est utilisée pour soumettre
aux essais la fonction du vétement de protection aprés une exposition a I'arc, y compris
toutes les fournitures de confection, le fil de couture, les fermetures et les autres accessoires;
aucun flux thermique ne sera mesuré.

Les essais se rapportent aux effets thermiques de l'arc; ils ne s’appliquent pas aux autres
effets tels que le bruit, les émissions de lumiére, la montée de pression Jile chaude, les
chocs électriques, les conséquences des chocs physiques et menta as influences
toxiques.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont |nd|spensa )
document. Pour les références datées, seule I'éditio 3 i Rour les références
non datées, la derniére édition du document de réfé ’ 'ue (y \compris les éventuels
amendements).

ISO 6330, Textiles —
textiles

ésent document, les termes, définitions et symboles suivants

3.1
courant d’arc

1
arc
courant circulant réellement dans le circuit d’essai électrique au cours de la durée d’arc (a

travers I'arc); exprimé par la valeur efficace de la moyenne au cours de la durée d’arc

NOTE 1 Le courant d’arc est exprimé en A.

NOTE 2 Le courant d’arc circulant au cours de la durée d’arc fluctue en raison de I'impédance d’arc non linéaire
variant de fagon stochastique dans le temps.

3.2
durée d'arc
durée de temps de l'arc

NOTE La durée d’arc est exprimée en s.

Documents
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The material box test method is used to measure and find material response to an arc
exposure when tested in a flat configuration. A quantitative measurement of the arc thermal
performance is made by means of the energy transmitted through the material.

The garment box test method is used to test the function of the protective clothing after an arc
exposure, including all the garment findings, sewing tread, fastenings and other accessories;
no heat flux will be measured.

Testing refers to the thermal arc effects; it does not apply to other effects like noise, light
emissions, pressure rise, hot oil, electric shock, the consequences of physical and mental
shock or toxic influences.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the
For dated references, only the edition cited applies. For undate
of the referenced document (including any amendments) applie

gning of fabrics and
garments — Part 2: Procedure for testing perf eaning and finishing using

3.1
arc current

r.m.s. value.theNavexage ddring arc duration

NOTE 1 Arc currentNs expressed in A.

NOTE 2 The arc current flowing during arc duration fluctuates due to the non-linear arc impedance stochastically
varying with time.

3.2
arc duration
time duration of the arc

NOTE Arc duration is expressed in s.
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3.3

énergie d’arc
Warc

énergie électrique fournie a I'arc et convertie dans I'arc; somme des valeurs de tension d’arc
instantanées multipliées par les valeurs de courant d'arc instantanées multipliées par les

valeurs de temps incrémentielles au cours de la durée d'arc

NOTE L’énergie d’arc est exprimée en kJ ou kW'-s.

3.4
intervalle d'arc
distance entre les électrodes d'arc

NOTE VL’intervalle d’arc est exprimé en mm.

3.5
protection thermique contre I’arc

d'arc spécifiques

NOTE 1 Pour les matériaux, la performance thermique contre I'arc esfobtet

des accessoires.

3.6
tension d’arc
tension aux bornes de l'arc

NOTE La tension d’arc est exprimée en V.

3.7
temps de combustio
durée pendant laquellg

NOTE Le temps de buss

3.8
calorimétre

formation d'unrésidincharbonneux résultant d’une pyrolyse ou d'une combustion incompléte

3.10
vétement
assemblage d’articles d’habillement porté par les travailleurs

3.1
température de créte delta

AT
difﬁérence entre la température maximale et la température initiale du capteur au cours de la
durée d'exposition de I'essai

NOTE 1 La température de créte delta est exprimée en °C.

NOTE 2 Le symbole AT, est utilisé sans indice lors des essais avec des matériaux; un indice supplémentaire “0"
est utilisé lors des essais sans matériaux pour I'étalonnage (AT,q).
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3.3

arc energy
Warc i . X i

electrical energy supplied to the arc and converted in the arc; sum of the instantaneous arc
voltage values multiplied by the instantaneous arc current values multiplied by the

incremental time values during the arc duration

NOTE Arc energy is expressed in kJ or kW-s.

3.4
arc gap
distance between the arc electrodes

NOTE Arc gap is expressed in mm.

3.5
arc thermal protection
degree of thermal protection offered against electric arc under sp

3.6
arc voltage
voltage across the arc

NOTE Arc voltage is expressed in V.

3.7
burning time

NOTE Burning time is exp,

3.8
calorimeter
device for measurif

3.9
charring
formatia

3.10
clothing
assembly of garments worn by workers

3.1

delta peak temperature

AT,

dift;:arence between the maximum temperature and the initial temperature of the sensor during
the test exposure time

NOTE 1 Delta peak temperature is expressed in °C.

NOTE 2 The symbol AT, is used without index when testing with material; an additional index “0” is used when
testing without material for calibration (AT ).
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3.12

énergie incidente a exposition directe

Ejo

énergie thermique ou énergie incidente émise par 'arc électrique et regue au niveau d’un
calorimétre directement exposé a I'arc sans influence du matériau; utilisée pour I’étalonnage

NOTE L’énergie incidente a exposition directe est exprimée en kdJ/m2 ou kW-s/m2 (cal/cm2) 2),

3.13
égouttement
réponse du matériau mise en évidence par I'écoulement du polymére de la fibre

3.14

arc électrique
conduction gazeuse autonome dans laquelle la plupart des portey
électrons produits par émission électronique primaire

s de (chargexsont des

[VEI 121-13-12]

d'une installation électrique ou d'un dispositif électrique. Au ce S ctrique est initié par
I’expansion d’un fil fusible.

3.15

fragilisation

formation d'un résidu cassant résultant\d'u gombustion incompléte
3.16

durée d’exposition

intervalle de temps d’ess & la mesure

NOTE La durée d’expositi

3.17
article d’habille
élément du véteme

3.18
flux thermigq

2

NOTE Le flux thermiqueest €xprimé en kW/m<.

3.19
formation de trous

existence de trous dans le matériau de I’éprouvette d’essai, avec au moins 5 mm dans toutes
les directions

3.20
inflammation
début de la combustion

2) Corrélation : 1 calicm? = 41,868 kJ/m2 1 kJ/m2 = 0,023 885 cal/cm?. Documents
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