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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SUPRACONDUCTIVITE -
Partie 12: Mesure du rapport volumique matrice/supraconducteur —

Rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils
en composite supraconducteur Nb3Sn

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation inte ormalisation
composée de tous les comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux gé apour objet
de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nor s gines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, s inferpationales.

Leur élaboration est confiée a des comités d' études aux travaux desquelg téressé par le

mentales qui

du possible, un accord international sur les sujets étudiés, |étant donné q ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études
3) Les documents produits se présentent sgus ions/internationales. Ils sont publiés

comme normes, spécifications technique i ides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

facon transparente, dans toute la mesure du posSible, les\NOoxmes jinternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toui{e divergence, entke nor de/la CEl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre in|que e airs dansg cette Yerniere.

6) L'attention est atfifée s Ie fait quecertains elémenys de la présente norme internationale peuvent faire I'objet
de droits de pr i its\apalogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir iden de i ) et de ne pas avoir signalé leur existence.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

Les annexes D, E, F et G sont données uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SUPERCONDUCTIVITY -
Part 12: Matrix to superconductor volume ratio measurement —

Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn composite
superconducting wires

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The E
Organization for Standardization (ISO) in accordance with condition
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matter s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects isincg i orMmittee has representation
from all interested National Committees

3) The documents produced have the form of/fecomam al ¥se and are published in the form
of standards, technical specifications, i 3 ides and jhey are accepted by the National

Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatiq
Standards transparently to the maximum| exte POSS Ie in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC~Standard and the mational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

6) Attention is drawptq th ibillt S lements of this International Standard may be the subject
of patent rights. i S jBle for identifying any or all such patent rights.

International Standé& E 12\Ias been prepared by IEC technical committee 90:

Superconductivity.

The text of this s i ed on the following documents:

\ FDIS Report on voting
90/123/FDIS 90/128/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annexes D, E, F and G are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or

+ amended.
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INTRODUCTION

Le rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils supraconducteurs est une valeur numérique
importante utilisée pour déterminer la densité de courant critique et sa stabilité, qui sont deux
des caractéristiques importantes des fils supraconducteurs. La présente norme couvre une
méthode d’essai normalisée pour le rapport volumique cuivre/non-cuivre de fils en composite
supraconducteur NbsSn en cuivre stabilisé multiconducteur (ci-dessous désigné par le terme
fils Cu/Nb3Sn).

Les fils Cu/NbsSn peuvent étre classés en quatre types en fonction de I'implantation du
stabilisateur, comme illustré a I'Annexe G: le type a stabilisateur externe, le type a
stabilisateur interne, le type a stabilisateur réparti et le type a stabilisateur contigu avec

un type dont la section est du type a stabilisateur externe ou a stabilisat i , quel que
soit le processus de production employé.

Pour le type de stabilisateur interne, la structure interne
empeche la dISSO|UtI0n et Ienlevement du cuwre Contrair

Comme méthode Rlé Acri i 5 .
de traitement d s la™rfasse de cuivre adoptées pour les fils Cu/Nb3Sn.
L’Annexe C spécifig i

méthode de polis S
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INTRODUCTION

The copper to non-copper volume ratio of superconducting wires serves as an important
numeric value used when determining the critical current density and its stability, which are
two of the important characteristics of superconducting wires. This test method is concerned
with the standardization of the test method for the copper to non-copper volume ratio of
copper stabilized NbsSn multi-filamentary composite superconducting wires (hereinafter
referred to as Cu/Nb3Sn wires).

Cu/Nb3Sn wires can be classified into four types according to the layout of the stabilizer as
shown in Annex G: the external stabilizer type, the internal stabilizer type, the distributed
stabilizer type and the contiguous stabilizer with distributed barrier type—Ihe test method
specified by this standard may be applicable to a type whose cross-sectipn is © the external

With regard to the internal stabilizer type, the internal structure dq wires
prevents copper from being dissolved and removed. This defig application ok the copper
mass method, unlike with copper matrix Nb-Ti superconduc riethods are

- , v i ire being measured is

for Cu/Nb3Sn wires ar scified i nex B, respectively. The method using a
planimeter is specified 1} . Dan example of a polishing method is also

specified. :
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SUPRACONDUCTIVITE -
Partie 12: Mesure du rapport volumique matrice/supraconducteur —

Rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils
en composite supraconducteur Nb3;Sn

1 Domaine d’application

La présente norme couvre la méthode d’essai de détermination du( rapport volumique
cuivre/non-cuivre des fils Cu/Nb3Sn.

Bien que son exactitude soit moindre | cet éth §
rapport volumique cuivre/ fils bj danht la section et le rapport volumique
[ I spécifiées ci-dessus.

cuivre/non-cuivre ne s’ing e g

uivants sont indispensables pour l'application du présent
document of& datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références

CEl 60050-815,
conductivité

Wocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 815: Supra-

CEl 61788-5, Supraconductivité — Partie 5: Mesure du rapport volumique matrice/supra-
conducteurs — Rapport volumique cuivre/supraconducteur des composites supraconducteurs
de Cu/Nb-Ti

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions données dans la CEl 60050-815
s’appliquent.

Le rapport volumique cuivre/non-cuivre des fils Cu/Nb3Sn est défini comme le rapport entre la
surface du cuivre stabilisateur et celle du matériau non-cuivre.
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