
 CEI 61857-23
(Première édition – 2002)

Systèmes d’isolation électriques – Procédures
d’évaluation thermique –

Partie 23: Exigences particulières pour le modèle
d’usage général à chemin haut – Système

d’isolation électrique (SIE) à enroulements à fil

IEC 61857-23
(First edition – 2002)

Electrical insulation systems – Procedures
for thermal evaluation –

Part 23: Specific requirements for general
purpose, tall-channel model – Wire-wound

electrical insulation system (EIS)

C O R R I G E N D U M  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 61857-23 2002 COR1 2003

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61857-23-2002-cor1-2003
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61857-23-2002-cor1-2003


Page 22

Figure 1 – Plan de fabrication d’un châssis d’éprouvette

Remplacer la figure existante par la nouvelle figure qui suit:

Percer deux trous de 4,5 mm de diamètre
pour le montage des châssis

Plaque en acier inoxydable

Assemblage de l’encoche
en acier 1,6 mm

Boulons et écrous hexagonaux HD en
acier inoxydable – Deux trous de 8 mm
de diamètre

Coupe A-A

Approximativement

Ebarber et polir tous les bords
par meulage

9,5

Percer six trous de 4 mm de diamètre
pour le montage des isolateurs

25,4

19 157

11

8

50

54 51
206

A

A19

9,5

Plaque en acier inoxydable

IEC   820/03

 38

 64

45°

5° 5°

3

30

10 10

13

 50

55

Dimensions en millimètres ± 10 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 61857-23 2002 COR1 2003

http://avadocuments2026.com/doc/iec-61857-23-2002-cor1-2003
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61857-23-2002-cor1-2003

