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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la lisie des
ci-dessous:

o «Site web» de la CEI*

s Catalogue des publications de la CEI

(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEl
Disponible a la fois &
et comme périodiqug

Terminologie, s
et littéraux

. Symboles littéraux a

8, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables suy’le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all |EC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

incorporating amendments 1 and 2.

atalogue of IEC publications
blished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Lefter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LA DETERMINATION
DES PROPRIETES D’ENDURANCE THERMIQUE
DE MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES

Cinquiéme partie: Guide pour I'utilisation des caractéristiques d’endurance thermique

PREAMBULE

Le présent rapport a été établi par le S B s d’¢ndurance, du Comité d’Etudes n° 15 de
la CEI: Matériaux isolants.

Le texte de ce rapport<>%su }Q\ ; :
\}Réww Rapport de vote
W> 15B(BC)74

Guide pour la détermination des propriétés d’endurance thermique de matériaux isolants
électriques. )
Premiére partie: Guide général relatif aux méthodes de vieillissement et 4 I'évaluation des
resultats d’essais.
Troisieme partie: Instructions pour le calcul des caractéristiques d’endurance thermique.

: Section un — Calculs basés sur les valeurs moyennes des résultats complets normalement
distribués. :

611 (1978):  Guide pour la préparation de procédures d’essai pour I’évaluation de I'endurance thermique

des systemes d’isolation électrique.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TR 60216-5 1990


http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-60216-5-1990
http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-60216-5-1990

216-5 © 1EC — 3 —

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

- GUIDE FOR THE DETERMINATION
OF THERMAL ENDURANCE PROPERTIES
OF ELECTRICAL INSULATING MATERIALS

Part 5: Guidelines for the application of thermal endurance characteristics

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical

National Committees having a special interest therein are represented, express, as negry\a possikle,
consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that i itteds d adopt the text
of the TEC recommendation for their national rules in so far as national condftigns Wi \Any dikergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should, as faras-possible, be tndica

This report has been prepared by Sub-Com s, of IEC Technical Committee

No. 15: Insulating materials.

The text of this report is baNon the fo low@%cu
/AN

[\\S{Ql\ﬁnt " Rule Y %ort on Voting

Q b Wc;)\s& 15B(CO)74

th&\approvalof this report can be found in the Voting Report indicated in

v this standard:

ide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating
materials.

Part 1: General guidelines for ageing procedures and evaluation of test results.

Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics.

- Section One — Calculations using mean values of normally distributed complete data.
Guide for the preparation of test procedures for evaluating the thermal endurance of
electrical insulation systems.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC TR 60216-5 1990


http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-60216-5-1990
http://www.avadocuments.com/doc/iec-tr-60216-5-1990

— 4 — 216-5 © CEI

GUIDE POUR LA DETERMINATION
DES PROPRIETES D’ENDURANCE THERMIQUE
DE MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES

Cinqui¢me partie: Guide pour I'utilisation des caractéristiques d’endurance thermique

INTRODUCTION

Premiére partie:  Guide général relatif aux méthodes de vieillj
d’essai (Publication 216-1 de la CEIY,

Deuxieme partie: Choix de critéres d’essai (Publica

Troisiéme partie: Instructions pour le calcul des Carag

Quatriéme partie: Etuves de vieillis

Cinquiéme partie: Guide pour I"utili

ce%ncerne es révisions et les nouvelles parties, consulter le dernier

pour avoir iMiste la plus récente.

1. Domaine d’application et objet

Cette partie donne des directives pour estimer I’aptitude de matériaux isolants électriques et de leurs
combinaisons simples dans la conception d’une isolation spécifique, lorsque I’endurance thermique est
le probléme principal.

Une méthode d’évaluation est fournie pour effectuer les projections requises a partir des caractéristi-
ques disponibles d’endurance thermique lorsqu’elles ne donnent pas directement ou exactement I'in-
formation recherchée. Les projections sont faites a partir de I'I'T ou de I'IRT déterminé expérimentale-
ment en utilisant Pintervalle de division par deux (IDC) avec les multiplicateurs appropriés dont la
détermination est décrite.
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