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Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorpopating~amendment 1 and
the base publication incorporating\amendments 1
and 2.

eChnology. Information
including its validity, is

nOrk in progress undertaken by the
which has prepared this
well as the list of publications issued,
qvailable from the following:

eb Site (www.iec.ch)
atalogue of IEC publications
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searches, technical committees and date of
publication. On-line information is also available
on recently issued publications, withdrawn and
replaced publications, as well as corrigenda.

e |EC Just Published

This summary of recently issued publications
(http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm)
is also available by email. Please contact the
Customer Service Centre (see below) for further
information.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX ISOLANTS -
STRATIFIES INDUSTRIELS RIGIDES EN PLANCHES
A BASE DE RESINES THERMODURCISSABLES
A USAGES ELECTRIQUES -

Partie 4: Valeurs typiques

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les q
domaines de Iélectricité et de Iélectronique A cet effet Ia CEl,

gouvernementales, en liaison avec la CEl,
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les

3) Les documents produits se présentent so
comme normes, spécifications techniques,
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interna
facon transparente, dans toyt
nationales et régionales. ¥

5) La CEl n’a fixé aucune proséd re

n’est pas engagé
6) L’attention est a i ins\des™élements du présent rapport technique peuvent faire I'objet de
droits de propriéte effectuelle o de d Qits agalogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne

pas avoir identifié de i &.et'de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principa ites est I’élaboration des Normes inter-
nationales. i 3 d’études peut proposer la publication d’'un rapport technique
lorsqu’il a.réyni de e nature différente de celles qui sont normalement publiées
comme nationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur
I’état de |3

Un rapport technique/ne doit pas nécessairement étre révisé avant que les données qu’il
contient ne soient plus jugées valables ou utiles par le groupe de maintenance.

La CEl 60893-4, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 15C:
Spécifications, du comité d’études 15 de la CEIl: Matériaux isolants.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

15C/1325/DTR 15C/1381/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INSULATING MATERIALS -
INDUSTRIAL RIGID LAMINATED SHEETS
BASED ON THERMOSETTING RESINS
FOR ELECTRICAL PURPOSES -

Part 4: Typical values

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechmcal Commlssmn) is a worIdW|de organlzatl

participate in this preparatory work. International, governmental agd non
with the IEC also participate in this preparation. The

two organizations.

Yas nearly as possible, an

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tee
i sal committee has representation

international consensus of opinion on the re
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re internatiofal use and are published in the form
of standards, technical specifications, 3¢ ports i and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international un|f|cat|o
divergence between the |
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m

equipment declargt\to be_i
6) Attention is dra
patent rights. The | ;

Technical reparts do\ not” necessarily have to be reviewed until the data they provide are
considered to be™yg lghger valid or useful by the maintenance team.

IEC 60893-4, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 15C:
Specifications, of IEC technical committee 15: Insulating materials.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
15C/1325/DTR 15C/1381/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the
report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Ce document, purement informatif, ne doit pas étre considéré comme une Norme
internationale.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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This document which is purely informative is not to be regarded as an International Standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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S
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 60893 fait partie d’'une série qui traite des stratifiés industriels

rigides en planches a base de résines thermodurcissables a usages électriques.

Cette série comprend quatre parties:

Partie 1:
Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:

La CEI 60893-4 est un rapport technique et concerne des infor
typiques qui ne font pas partie des prescriptions pour ces stratifiés.

Définitions, désignations et prescriptions générales (CEl 60893-1)
Méthodes d’essai (CEI 60893-2)

Spécifications pour les matériaux particuliers (CEl 60893-3)
Valeurs typiques (CEI 60893-4)

»
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