GME - TEST PROCEDURE No. R-5-23

e -

Datum/date of issue 02 FE 87 Seite/Page 1 von/of 2

ENTWICKLUNG EINES ZWEITBELAGES

1 Versuchszweck

Uberprifung von Bremsbelagen beziliglich ihrer Eignung als

Zweitbelag

2 Ausriistung
Siehe unten

3 Testverfahren

Zur Beurteilung einer als Zweitbelag vorgesehenen
Belagqualitat sind Versuche geméf den folgenden Test-
Procedures durchzufiihren:

= 01 Abstimmung

- 02 Kurzprogramm

- 03 Priufprogramm

- 04 Wassertest

= 05 Handbrems-Messung (falls erforderlich)
- 06 Gewaltbremsungen

- 14 Einseitigziehen

15 Gerausche

- 16 Rattern und Pulsieren

- 17 Kaltempfindlichkeit

~ 20 Berg-Test am GroBglockner
- 21 Berg-Test am Stilfser Joch
= 24 Bremsen-EG-Typprufung
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- 26 Bremsenprifung nach FMVSS 105a, "

- 25 Bremensprifung far PKW (F 18),falls erforderlich.
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