ADAM OPEL
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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

QK 000 449

Hart-PVC-Form-
masse

erfolgen bei ei

ner Temperatur vo
feuchte von (50

Bei der Bemusterung von Formmass
gen notwendigen Priifkérper sowie
(DIN 50 049 = 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Feprti

Produktentwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe S Opel

Achtung! Bei thermischer Zersetz

5) %. Muster von Formmassen

Werkstoff: Polyvinylchlorid (Hart-PVC), schlagzih
Verwendung : Extrusions—- und Spritzteile, z.B. Fassungsschiene
Fenster -

Forderungen:.

Rohdichte; 1,38 g/cm® DIN 53 479

Zugfestigkeit : min 50 N/mm? DIN 53 455}Probekb’r—
. . =~ per 3

Bruchdehnung : . min 15 % DIN 53 455 v=100 mm/mi

Schlagzdhigkeit +20°C: kein Bruch DIN 53 453} Normklein-

Kerbschlagzsdhigkeit : 2 bis 4 kJ/m° DIN 53 453|stab

Kugeldruckhirte K 358/30: 120 N/mm> DIN 53 456

Grenzbiegespannung : A5 100 N/mm? DIN 53 452

Glihrickstand: . max 5 Gew.-% DIN 53 568, Teil 2

. Bemerkuns:

Die Prifkérper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen
T g

n +23%c K und einer relativen Luft- .

bzw. Fertigteilen miissen |

en hat der Lieferant die zu den Priifun-:
ein vollsténdiges-Werksprﬁfzeugnis !

-Betriebsrichtlinie 122
ung Bildung von HCl-Gas (Salzsdure).
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