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QK 001 007

Polypropylen-Blockcopolymerisat
Polypropylene-Block copalymer

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Polypropylen-Blockcopolymerisat (PP/PE).

Polypropylene-Block copolymer (PP/PE).

SpritzgieB- und Extrusionsty,
Schlagzahigkeit auch in d

Injection moulding and extrusion type for manufacturing technical parts
requiring high impact strength also at low temperatures, e. g. fender liner.

pe zur Herstellung technischer Teile mit guter
er Kélte, z. B. Schutzverkleidung - Kotfligel.

Hostalen PPN 1034/12 (schwarz /black)

1034  (einfarbbar/colourable)
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QK 001 007

Forderungen/Requirements

Hostalen Hostalen " Einheit Priif-Norm
PPN 1034/12 PPN 1034 Unit Test standard
Dichte 0,907 0,898 g/cm’ DIN 53 479
Density
Streckspannung ‘23 23 N 2 )
Tensile Strength at Yield fmm JDIN 53 455,
)Probekdrper 3/
Dehnung bel Streckspannung 11 11 % )Test piece 3,
Elongation at Yield W/speed =
)50 mm/min
ReiBdehnung > 50 % )
Elongation at Break > %0 )
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457,
Zugversuch 810 1 2 Probekérper 3/
Modulus of Elasticity by the s10 N/mm Test piece 3
Tensile Test
Schlagzihigkeit nach 1zod )
Izod Impact Strength )
bei/at +23°C 0. Br./no break - )
-30°C 43 52 kJ/m? )
NSO 180
Kerbschlagzihigkeit nach Izod )
1zod Impact Strength, notched )
bei/at +23°C 15 41 kJ/m? )
-30°C 3.3 45 kd/m? )
Schmelzindex MFI 230/5 1 ;
Melt Flow Index MFI 230/5 | ! 6 9/10min | DIN 53 735
Vicat-EnNeichungstémperatur
Vicat-Softening Temperature DIN 53 450
VST/A/50 +140 +141 °C
VST/B/50 +861 +62 °C
Formbestindigkeit in der
Wirme
Temperature of Deflection DIN 83 461
under Load
Verfahren/Method A - +51 °C
Verfahren/Method B - +76 °C
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis
Weitere Informationen siehe QK 000 000.
Reference
For further information refer to QK 600 000,
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