ADAM OPEL ' i ™ 1313 00
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung FUF WerkSTOﬁe Polsterstaff
Mosaik

Der Polsterstoff TM 1313 GO entspricht im Aufbau scwie den einzelnen
Anforderungen dem Polsterstoff TM 1350 DD.@

1. Werkstoff:
Polsterstoff, Raschel-Plisch auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und
Gewirkeunterlage flammkaschiert.

g e et

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickeniehnen.

3. Bemerkung:
Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstrukition vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung sinsetzen kann.
Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit&t sowie alle zum Dessin gehdirenden Fiden miissen
die in Pos. 4 aufgefihrten Anforderungen erfiillen.
uWerden die nachfolgenden Anforderumngen nicht erfillt, fihrt dies zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produkientwicklung und Kenstruktion

k. Anforderungen:

entsprechend TM 1350 00 @

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

2 new erted. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB3 die Spezifﬂ(aﬁonen erfollt werden.
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