ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

TM 6027 00

Polyurethanschaum

1 Werkstoff

3 Bemerkung

Polyurethanschaum auf Polyetherbasis.

2 Verwendungszweck
Fiir Formteile gemaB Zeichnung z.B. Dadmpfungsschlauch Luitflihrung.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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fuhrungsédnderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfuilt.

Ein Prufbericht mit zahlenmasigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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TM 6027 00

SOLL IST
4 Anforderungen
4.1 Werkstoff Polyurethan-
schaum auf
Polyetherbasis
4.2 Rohdichte
nach GME 80 283, Teil 1- (76 £ 4) kg/m’
4.3 Zugfestigkeit
nach GME 60 283, Teil 2- 180 kPa min
Normprobekdrper $2-
4.4 ReiBdehnung
nach GME 60 283, Teil 2- 220 % min
Normprobekdrper $2-
4.5 Stauchharte
. nach GME 60 283, Teil 8 6 bis 10 kPa
4.6 Eindriickharte
nach DIN 53576 - A - (395 £ 20) N

5 Zuséatzliche Forderungen
5.1

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

5.2
Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

53
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmiumn.
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