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Werkstoff-Entwicklung
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Werkstoff:
EIETE IR RIS

Elastomer

!eruendungszuegﬁ;
Helteband, z.B. fiir Warndreieck.

Bemezkung:

Qualitdtemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der
PEX nach dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine

Lieferung erfolgen kann.

Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualit&t
erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK,

Anforderungen
Anforderungen an den Werkstoff
Harte nach GME 60 252 -

Zugfestigkeit nach GME 60 257 -
Normprobekiirper S2=-

Ozonbestdndigkeit nach GME 60 251 -

GME 60 251 - 2A1U -
Alterungshestindigkeit nach GME 60 258-83-
Anderung der Harte :
Anderung der Zugfestigkeit

ﬁndefung der ReiBdehnung

Anforderungen an das ganzé Teil

Zugkraft _nach GME 60 257-
Teil einbaum@Big eingespannt-

Reifweq nach GME &0 257-
Teil einbaumé@Big eingespannt

Teil um 50% von A* gedéhint und einbaum3Big
auf eineg Schiene gespannt und (72 =2)h

bel +70°C = 5K gelagert. Gemessen nach
einer Erhalzeit von 2230 Minuten.

* A siehe Teilezeichnung

Ist

Sg1l1l

siehe Teilezeichnun:
10 MPa min

450% min

Stufe O

+10 Shore A max
-30% max
~30% max
100 N min

700 mm min

30% max

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafb:r
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfUllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung is
vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem er'sid'lﬂiﬁb\isf, daf} die Speziikafione‘n erfOllt werden.
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5 Quﬁtznche Forderungen
51 Zugelassene Lieferanten siehe Frelgabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

5.2 lWeitere Angaben siehe Tellezeichnungen.
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