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 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems 
for exterior wood - Assessment of film extensibility by 

indentation of a coating on a wooden substrate 

 

Peintures et vernis - Produits de peintures et systèmes de 
peintures pour bois en extérieur - Évaluation de 

l'extensibilité du feuil par poinçonnement d'un revêtement 
sur un support en bois 

 Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und 
Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich - 

Beurteilung der Verformbarkeit durch Eindrücken einer 
Beschichtung auf einem Holzsubstrat 
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Foreword 
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Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 
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