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OR:01/05/1979 G:17/10/1997 Usage Public
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A l'exception des indications ci-dessous, ces pièces sont conformes à la norme C13 0710 relative aux vis CB à
empreinte cruciforme type Pz.
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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1.1.1.CREATION
• OR: 01/05/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• F: 01/11/1993 - SUPPRESSION DU N° 79 03 007 146 ET REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5FN -

NORME B15 4100 DEVIENT Z5FNR - NORME B15 4101).
• G: 17/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
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1.2.1.DOCUMENTS PSA
1.2.1.1.Normes

B154101, C130710.
1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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