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6.EXPRESSION DES RESULTATS
• Aucune rupture n'est acceptée pendant la durée du cycle.

• Les caractéristiques de traction–cisaillement seront exprimées selon la méthode d'essai D41 5225.

7.PROCES-VERBAL
Le procès-verbal est identique à celui de la méthode d'essai D41 5225. Ajouter :

• la référence de la présente méthode,

• le nombre de cycle réalisé sur l'éprouvette,

• la température de vieillissement.
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