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Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la
tenue en fatigue :
- Conformité matière.
- Santé matière (lignes prohibées).
- Conformité de la soudure (tubes roulés, soudés).
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2.1.1.CREATION
• OR: 01/06/1988 - CREATION DE LA NORME.

2.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 27/11/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
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2.3.1.DOCUMENTS PSA
2.3.1.1.Normes

2.3.1.2.Autres

2.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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