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-  Composition chimique.
-  Caractéristiques mécaniques (Re, Rm, A %, etc.).
-  Conformité et santé matière : absence de défaut
   susceptible de nuire à la tenue mécanique (tubage,
   graisse de filage, soufflures, rayures, criques, etc.
   prohibés).
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Suivant norme
Suivant norme
Suivant norme
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-  Mini matière.
-  Aspect et conformité des taraudages (charge d'épreuve).

S
S   Sigle figurant au plan.

Valable pour chaque critère

    www.sepana.ir
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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3.1.1.CREATION
• OR: 01/02/1995 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 15/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 
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3.3.1.DOCUMENTS PSA
3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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SANS REGLEMENT
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