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Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en
fatigue et aux chocs.
-  Conformité matière.
-  Santé matière (criques, lignes tapure de trempe
   prohibées, etc.).
-  Traitement conformité.
-  Dureté.
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-  Rayons min. de raccordement. Centrage et face
   d'appui roulement.
-  Aspect et conformité des taraudages de fixation de roue.
-  Dimensions des sections.
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  Sigle figurant au plan.
Valable pour chaque critère

-  Absence de coup d'outil sur partie brute. S

    www.sepana.ir

Full document details: PSA R15 1301 1997

http://www.avadocuments.com/doc/psa-r15-1301-1997
http://www.avadocuments.com/doc/psa-r15-1301-1997


PSA  PEUGEOT - CITROËN
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3.1.1.CREATION
• OR: 01/03/1984 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• B: 01/06/1988 - MODIFICATION DU TITRE.
• C: 17/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
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3.3.1.DOCUMENTS PSA
3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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SANS REGLEMENT
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