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OR:01/10/1987 A:17/03/1997 Usage Public
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Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à
la tenue en traction :
-  conformité matière,
-  santé matière,
-  conformité traitement.
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-  Conformité du filetage. S
-  Conformité de la gorge sous tête :
   -  diamètre,
   -  rayon de raccordement,
   -  état de surface.
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  Sigle figurant au plan.
Valable pour chaque critère
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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3.1.1.CREATION
• OR: 01/10/1987 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 17/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 
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3.3.1.DOCUMENTS PSA
3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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SANS REGLEMENT
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