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OR:01/10/1989 A:30/05/1997 Usage Public
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-  Conformité matière.
-  Santé matière (densité, criques prohibées).
-  Conformité dureté (appui du jonc).
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-  Diamètre de retenue du jonc. S
  Si sigle figurant au plan
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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3.1.1.CREATION
• OR: 01/10/1989 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 30/05/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 
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3.3.1.DOCUMENTS PSA
3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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SANS REGLEMENT
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