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-  Conformité matière. S
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-  Epaisseur tôle avant emboutissage.
-  Conformité des filetages des vis de fixation.
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-  Conformité soudure (position, longueur, tenue). S
  Si sigle figurant au plan
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-  Conformité des couples de serrage de la fixation sur
   la structure.
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5.1.1.CREATION
• OR: 01/09/1989 - CREATION DE LA NORME.

5.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 19/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 
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5.3.1.DOCUMENTS PSA
5.3.1.1.Normes

5.3.1.2.Autres

5.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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SANS REGLEMENT

    www.sepana.ir

Full document details: PSA R17 1103 1997

http://www.avadocuments.com/doc/psa-r17-1103-1997
http://www.avadocuments.com/doc/psa-r17-1103-1997

